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RESUME

Ved brug af tree til smakonstruk-
tioner i have og landskab méa
konstruktionens gnskede levetid
afstemmes med traeart og graden
af konstruktiv beskyttelse. @nskes
f.eks. en levetid pa 20-30 ar kan
konstruktionsdele nedgravet i jord
med fordel udferes i kerneved af
eg og robinie, hvorimod dele uden
jordkontakt kan opna den gnskede
varighed med radkernede nale-
traearter som leerk, douglasgran,
thuja og cypres eller varme-
behandlet tree. Gran kan ligeledes
opna den gnskede varighed over
jord hvis endetraeet er beskyttet
mod opfugtning.

Svampe kan ikke leve i trae med
vandindhold p& mindre end 20%
og har farst gode livsvilkar ved om-
kring 30% vandindhold. Ved
konstruktionens udformning ber
vand derfor holdes veek og/eller le-
des veek fra treeet sa varig opfugt-
ning undgas. Konstruktiv beskyt-
telse minimerer det tidsrum hvor
svampene kan leve i traeet og der-
med misfarve eller nedbryde det.
God konstruktiv beskyttelse forleen-
ger traeets levetid betydeligt. Over-
fladebehandling kan mindske fugt-
svingninger i treeets overflade og
dermed mindske revnedannelse.

Savskarne produkter af gran,
leerk, douglasgran og eg udbydes
af mange mindre, danske savveer-
ker. Udbuddet af dansk dyrket
thuja og cypres er mere beskedent.
Importeret leerk (sibirisk leerk),
thuja (western red cedar) og
varmebehandlet trae forhandles
hos en del tammerhandlere, iseer
som profilerede braedder. Normalt
forhandles dog overvejende trykim-
praegneret trae.

Savskarne produkter af gran er
de billigste. Tilsvarende produkter
af dansk laerk og douglasgran er
ligesom trykimpreegneret fyr 50%
dyrere end gran, hvorimod produk-
ter af thuja og cypres er ca. dob-
belt s& dyre. Savskarne produkter
af eg, robinie og varmebehandlet
tree koster typisk tre gange s& me-
get som gran.

Profilerede produkter af sibirisk
leerk forhandles lidt billigere hos
temmerhandlerne end profileret
dansk leerk fra savveerkerne. For
thujas vedkommende er profilerede
produkter af western red cedar en
del dyrere end tilsvarende produk-
ter af dansk thuja. Profilerede pro-
dukter af varmebehandlet tree for-
handles til samme pris som thuja
og western red cedar.
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TRE | UDEMILJGET

ree er et naturligt materiale

der anvendes i alle mulige
afskygninger i udenders arealer
i form af bl.a. stakitter, planke-
veerker, skure, pergolaer, mas-
ter, belaegninger, autoveern,
smabroer, legeredskaber og
megbler. Oftest er treeet behand-
let pa en eller anden made gen-
nem maling eller impraegnering,
ikke mindst trykimpraegnering.

Siden starten af 1960’erne har
trykimpraegneret tree vaeret al-
mindeligt brugt til konstruktio-
ner i kontakt med jord og vand
eller blot direkte eksponeret for
vejret. Det har veeret nemt og
bekvemt at bruge for bade arki-
tekten, handveerkeren og kun-
den, og ved enhver reklamation
har man blot kunnet henvise til
materialets kvalitet eller mangel
pa samme. Trykimpraegneret
tree er derfor en stor artikel i
Danmark. De seneste 15 ar har
forbruget veeret cirka 250.000
m? om &ret hvoraf en stor, men
ukendt del anvendes og forval-
tes af den grenne sektor.

Men malet og trykimpraegne-
ret tree er ogsa et miljgproblem.
Det opstér isaer under fremstil-
ling og nar traeet skal udskiftes.
Det ma ikke breendes i braende-
ovne eller pa bal eller forga i

jorden da der derved sker ud-
slip af tungmetaller til jord, vand
og luft. Treeet skal deponeres
pa en kontrolleret losseplads.
Hertil kommer en vis afgivelse
af miljofarlige stoffer mens traeet
er indbygget i konstruktionen
samt arbejdsmiljgproblemer nar
treekonstruktionen opfares.

Den tvivl der er rejst om de
miljsmeessige falger har ikke re-
duceret forbruget af trykimpreeg-
neret tree vaesentligt, men har
dog fart til en revision af hvilke
kemiske midler der bruges til
impraegnering. De veerste gifte,
krom og arsen, bruges nu ikke
leengere i det trae der impreeg-
neres i Danmark. Her baseres
impraegneringen alene pa kob-
bermidler. Der ma dog stadig
importeres trae der er impraeg-
neret med krom. Samtidig med
at arsen forsvandt fra impraeg-
neringen, forsvandt dog ogséa
den generelle 20 ars garanti som
impraegneringsindustrien gav pa
tree impraegneret til klasse A,
d.v.s. til jordkontakt.

Inden for maling er der i de
senere ar genindfert en raekke
&ldre malinger der er uden de
nyere malingers miljgskadelige
egenskaber.

Problemerne med malet og

-

r pa en naturlig og diskret made i det grenne. Ritte
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impraegneret trae kan undgas
ved simpelt hen at lade vaere
med at male eller impraegnere
det. Tidligere blev der anvendt
ubehandlet tree til bl.a. beklaed-
ning pa huse, udendars borde
og baenke som i mange tilfeelde
star endnu. Kombinationen af
fornuftigt tree og godt handvaerk
kan med andre ord sagtens re-
sultere i konstruktioner med lang
holdbarhed uden at traeet er tryk-
impraegneret eller malet.

Nagleordet er konstruktiv trae-
beskyttelse. Det betyder at man
beskytter traeet gennem den
konstruktion traeet indgar i og
derved giver raddet de darligste
muligheder for at udvikle sig.
Vel at maerke uden at impraeg-
nere og male.

‘Konstruktion’ skal opfattes
meget bredt og deekker bl.a.
over hvordan konstruktionen ser
ud, hvilke traesorter der bruges
hvor og hvordan det enkelte
breedt er sat fast. Primaert rettes
indsatsen mod det trae der er fri
af jord. For trae der er i kontakt
med jord, hvor risikoen for rad
er langt sterre, er der kun to
lasninger. Enten kan man lefte
hele konstruktionen fri af jorden
med f.eks. stolpesko. Eller man
kan veelge tree med en meget

strasse, Berlin. (Foto: Torben Dam)

hgj naturlig varighed og accep-
tere den levetid treeet kan fa.

Forudseetningen for et godt
resultat er et solidt materiale-
kendskab. F.eks. er viden om
traes opbygning og nedbrydning
en forudseetning for at erkende
hvor vigtigt det er at veelge eg-
net tree og benytte konstruktiv
traebeskyttelse i praksis. Mate-
rialekendskabet er en forudseet-
ning bade nar konstruktionen
projekteres, anlaegges og vedli-
geholdes. Man kan let tegne et
skur som selv ikke den bedste
handvaerker kan give nogen lang
levetid. Omvendt kan selv det
mest gennemtaenkte projekt
blive forringet af darlig hand-
veerksmaessig udferelse.

Har man dette materialekend-
skab i alle tre faser er det ogsa
muligt at leve op til de krav der
normalt stilles til traekonstruktio-
ner i udemiljget. Krav der gene-
relt kan sammenfattes til en va-
righed der athaengig af konstruk-
tionen kan svinge lige fra 5 til 30
ar, en styrke der bestemmes ud
fra konstruktionens formal, et ud-
seende uden misfarvning, rev-
ner og krumninger og en bruger-
venlig overflade der f.eks. kan
veere et minimum af splinter i
sandkasser.
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EKSPERIMENT

GBH LandskabsarkitekterApS har som Q% i
et led i projektet ‘Miljevenlig brug af trae
i have og landskab’ tegnet forslag til 1N
terrassedeek, pergola og og stakit.
Forslagene bygger pa fire principper:
1) At undga at treeet far jordkontakt.
2) At udnytte en kunstig torringsrevne.
3) At udnytte forskellige treearters fortrin. ‘ 1 pemf s ) ==q
4) At lede vandet bort ved hjzelp af ! : ; :
oprundinger, drypnaeser og : 3 ‘
anvendelse af rundtrae.
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De tykveegge
cellerne, hvorfor smarevner i trees overflade meget ofte opstar
langs drringsgraenser. (Foto: Christian Lyck)
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Phloem
Xylem

Skive med angivelse af kerne, splint, vaekstlag, radial retning, tan-
gential retning og marv. Kerneveds modstandsdygtighed over for
svampe skyldes lukkede kammerporer og svampedraebende stof-
fer. Marvsiden af et braedt har sterst kerneandel og revner mindst
og ber derfor vendes mod vejrliget.

TREETS OPBYGNING
OG NEDBRYDNING

Tree har naturligt forsvar mod
svampe. Trae er skabt i skoven
og preeget af den. Kender vi
tracets opbygning og naturlige
forsvar, kan vi samarbejde med
materialet og derved udnytte
dets potentiale i konstruktionen.

Som tommelfingerregel har
morkt og tungt trae leengere le-
vetid end lyst og let trae. Treeets
farve er en indikator for kemisk
modstandsdygtighed, nemlig
meengden af marke, svampe-
dreebende stoffer. Veegten er
udtryk for treeets densitet og in-
dikator for fysisk modstandsdyg-
tighed, bl.a cellevaegstykkelse.

Splint og kerne
Stammens kerne og splint har
vidt forskellige funktioner i treeet
under veeksten og vidt forskel-
lige egenskaber som materiale.
Under barken findes stammens
veekstlag der danner xylem (ved-
celler) indad og phloem udad.
Sukkerstoffer, produceret ved
fotosyntese, transporteres fra
bladene ned gennem phloemet
og ind i veddet gennem marv-
straler eller direkte ned i rgd-
derne. Uden sukker til treeets
aktive celler gar stofskiftet i sta.
Splinten er de yngste (yder-
ste) arringe der under treeets
veekst transporterer vand fra red-
derne til bladene. Disse vedcel-
ler er levende og forbruger suk-
kerstoffer. Ved svampeangreb
oprettes et aktivt forsvar ved at
afskaere tilgang til neering og
spredningsmulighed. Dette for-
svar fungerer ikke laengere nar
traeet er feeldet og forarbejdet.
Kernen derimod bestér af de-
de, forvedede celler, hvis primae-
re funktion er at afstive stam-
men. Disse celler har i de fleste
treearter et lavere vandindhold
end splintceller og er allerede
under traeets vaekst indrettet pa
passivt forsvar mod svampe.
Forsvaret er forskelligt fra tree-
art til treeart, men forbliver i traeet
efter feeldning og forarbejding.
En veesentlig forsvarsmeka-
nisme er at cellernes kammer-
porer lukkes til (aspirerer) nar
vandet treekkes ud og cellerne
dor. Denne mekanisme forsteer-
kes ved terring af treeet. En an-
den er at traeet producerer svam-
pedraebende stoffer der under

kernedannelsen indlejres i de
dgende celler. En naturlig im-
praegnering om man vil.

Pa tilsvarende vis kan harpiks
indlejres i cellerne under kerne-
dannelsen. Indlejring af svam-
pedreebende stoffer og harpiks
farver kerneveddet morkt. | al-
mindelig tale siger man at nogle
traearter har kerne og andre ikke
har. Det refererer dog blot til om
kernen er mark eller ej.

Der er stor forskel pa hvor
stor kerne de forskellige traear-
ter har. Arter som leerk, thuja,
eg og robinie har stor kerne-
andel og dermed hgj udnyttel-
sesgrad. Arter som douglasgran
og cypres har en moderat kerne-
andel og fyr en ringe andel.

Let og tungt tree

Nar traeet om foraret far gang i
fotosyntesen og begynder at
danne vedceller, er de store og
tyndvaeggede. Senere pa seeso-
nen bliver de mindre og mere
tykveeggede. Da de tyndvaegge-
de varvedsceller virker lyse og
de tykveeggede hgstvedceller
marke, kan vi skelne arringene.

Naletree og lgvtree har forskel-
ligt vaekstmenster. Hos nal er
meengden af hgstved konstant,
hvorfor langsom vaekst (smalle
arringe) giver en hgj andel af
hgstved og dermed hgj densi-
tet. Hos ringporede lgvtraearter
som eg er det lige omvendt. Her
er maengden af varved konstant,
hvorfor hurtig vaekst (brede ar-
ringe) giver hgj andel af hastved
og dermed hgj densitet.

Tree med langsom vaekst har
typisk en hgjere koncentration
af kernestoffer. For naletrees
vedkommende har langsomt-
vokset tree derfor uden tvivl bed-
re varighed fordi bade densite-
ten er hgjere og fordi der er flere
kernestoffer. For lovtreeets ved-
kommende er denne sammen-
haeng ikke s& entydig, da hurtig
vaekst nok giver hgjere densitet,
men sandsynligvis lavere kon-
centration af kernestoffer.

Veddets indhold af svampe-
draeebende stoffer er tilsynela-
dende vigtigere i forhold til hold-
barhed end densitet. F.eks. har
kerneved af skovfyr (520 kg/m?)
bedre holdbarhed end bgg (710
kg/m3) der ikke har indlejrede,
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svampedraebende kernestoffer.
Treesorter, som bade har ind-
lejrede kernestoffer og hgj den-
sitet, er overlegne i holdbarhed,
f.eks. eg (710 kg/m?) (5).

Fugtstabilitet

Tree er et hygroskopisk mate-
riale. Det betyder at tree vil rea-
gere pa klimaet omkring det. Er
vejret tert, vil traeet ogsa veere
tert. Er der meget fugt i luften vil
traeet blive mere fugtigt. Tem-
peraturen afger hvor hurtigt det
sker. Jo varmere, jo hurtigere.

Wi
[[u/ /( //./ [ [ ][]/
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Svampene angriber i splintved, men lader det modstandsdygtige kerneved urert.

At treeet er hygroskopisk med-
forer at det sendrer dimensioner
og eventuelt ogsé form nar fugt-
indholdet skifter. Vandet opta-
ges af traeet og bliver en del af
tracets molekylestruktur. Derfor
skal treekonstruktioner laves sa
det enkelte braedt har plads til
sin fugtreaktion.

Traefugt er defineret som tree-
ets indhold (veegt) af vand i for-
hold til treeets veegt i absolut ter
tilstand. Ved samme traefugt in-
deholder et tungt stykke tree som
beg mere vand end en let trae-

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

{4 = 9

(Foto: Torben Dam)

art som gran. Uanset at der er
vidt forskellige maengder vand
tilstede, er traefugten i procent
af terveegt den samme og trae-
ets risiko for rad er ogsa den
samme.

Mange af treeets fysiske egen-
skaber, herunder fugtstabilitet,
kan forklares ud fra hvordan tree-
ets fiberceller er orienteret og
bygget. Fiberceller er styrkecel-
ler der udger sterstedelen af tree-
ets vedceller. Deres celleveegge
er opbygget af bundter af tynde
fibertrade (microfibriller) hvoraf

Trae svinder mere i tangential
retning (langs &rringe) end ra-
dial retning (pa tveers af
arringe), hvorfor drringene har
en tendens til at rette sig ud
under tarring.

Til hgjre Typiske aendringer i
mal og form pa en planke efter
torring.

langt de fleste er orienteret i
stammens leengderetning.

Nar tree optager vand, bindes
vandmolekylerne til microfibril-
lerne hvorved treeets fiberceller
bliver tykkere, men ikke laen-
gere. Derfor aendrer treeet stort
set ikke dimension i la&engderet-
ning nér treeet tarrer og opfugtes,
men kun radialt og tangentialt
(diameter og omkreds).

FAEndringen er starst i tangen-
tial retning (langs arringene) end
i radial retning (pa tveers af
arringe). Typisk er det tangen-




tielle svind og bulning dobbelt
sa stort som det radiale. Arsa-
gen menes bl.a. at vaere at marv-
stralerne holder igen i den radia-
le retning. Det uens svind er
grunden til at tree krummer nar
det tarrer eller opfugtes. Tenden-
sen er at arringene retter sig ud
under tgrring og krummer tilbage
under opfugtning. Forholdet mel-
lem det radiale og det tangenti-
ale svind er en vigtig indikator
for en traearts fugtstabilitet.
Hvor der er knaster i tree een-
dres fiberforlabet sa fibercellerne
lgber udenom. Den store for-
skel i fiberretning og dermed
svindretning omkring knaster
medforer flere revner. Trae med
mange knaster kan desuden
have nedsat fugtstabilitet (krum-
mer mere) med starre risiko for
revner hvor treeet er sveekket,
typisk hvor der er sgm og skruer.
Traekonstruktioner med mange
revner er mere udsat for opfugt-
ning og dermed svampeangreb.

Traeets nedbrydning

Tree nedbrydes forst og frem-
mest af rad der skyldes svampe-
veekst i eller pa traeet. Nedbryd-
ning forarsaget af bakterier og
insekter er kun af ringe betyd-
ning i Danmark. | naturskoven
sgrger svampene for at nedbryd-
ningen af trae folger tilvaeksten.
Det er nadvendigt i et gkologisk
kredslgb. Svampene begraenser
dog samtidig den forngjelse vi
har af det trae vi bruger i tree-
konstruktuoner. Det ma forud-
ses at alt tree pa et eller andet
tidspunkt skal udskiftes pa grund
af rad, ogsa selv om det er im-
praegneret.

Radsvampene formerer og
spreder sig ved sporer. Sporerne
kan med vinden transporteres
over endog meget lange af-
stande. Mange svampe er da
ogsa kosmopolitter. De findes
overalt. Den meget effektive

spredning betyder at det er og
bliver hables gerning at beskytte
treeet mod infektion af svampe-
sporer. Derimod kan vi gare me-
get for at svampesporene ikke
udvikler sig pa eller i treeet og
dermed nedbryder det.
Svampeliv er afhaengigt af at
der er passende maengder vand,
ilt og neering til stede og at tem-
peratur er passende. Kan blot
én af disse faktorer holdes pa et
passende lavt niveau, bremses
svampeangrebene effektivt.
Neering er der i traeets cellu-
lose der er opbygget af sukker-
stoffer. Denne faktor kan man
derfor ikke gere noget ved.
Hvad angéar temperatur har de
fleste vednedbrydende svampe
veekstoptimum ved 25-30°C.
Kun fa arter er i stand til at over-
leve pa steerkt soleksponerede
overflader. Ogsé temperaturen
er det i sagens natur vanskelig
at gore noget ved.
lltindholdet kan blokeres ved
at holde traeet fuldt vandmeettet.
Det kendes fra piloteringspeele
der konstant er under grund-
vandsspejlet. F.eks. star Christi-
ansborg pa piloteringspeele af
den i gvrigt ikke seerligt varige
&delgran. At blokere iltens ad-
gang er dog normalt ikke muligt
i udemiljoets traekonstruktioner.
Derimod er det muligt at holde
vandindholdet s lavt at svampe-
ne ikke kan udvikle sig. Det ses
ikke mindst pa tree inden dere
der i praksis er neesten uforgeen-

geligt.

Sjeeldent fugtigt nok

Tree der ikke udseettes for ned-
ber eller jordfugt pavirkes kun
af luftens fugtighed. Traeet ind-
stiller sin fugtprocent i forhold til
luftens fugtighed. Man taler om
at treeet ander nér det optager
(adsorberer) og afgiver (desor-
berer) vanddamp fra luften. Dis-
se hygroskopiske udsving eger

sjeeldent risikoen for svampe-
angreb. Mindre meengder fugt
bindes direkte i veddets celle-
vaegge og er derfor ikke tilgeen-
geligt for svampe. Og luftens
fugtighed bliver normalt ikke s&
hgj at der dannes de frie vand-
molekyler der er nadvendige for
at svampe kan spire og starte et
radangreb.

De biologiske forudseaetninger
for vaekst af svampe er at tree-
ets indhold af vand er mindst
20% og at temperaturen samti-
dig er mindst 5°C. Farst omkring
de 30% har svampene gode livs-
betingelser. Det er vilkar der er
ualmindelige.

| Danmark veksler den rela-
tive luftfugtighed fra 100% (tage)
til ca. 50% pa en varm og ter
sommerdag. Den relative luftfug-
tighed udtrykker hvor meget
vanddamp der er i luften i for-
hold til den maksimale meengde
hvor det begynder at regne (dug-
punktet). Trae vil som tommelfin-
gerregel indstille sig pa et fugt-
indhold der er ca. 1/5 af den
relative luftfugtighed. Tree i det
fri - og fri af jord og for slagregn
- vil derfor svinge fra ca. 20%
traefugt (1/5 af 100% relativ luft-
fugtighed i tage) til 6-8% tree-
fugt pa en ter sommerdag.

Bedemt udfra ménedlige gen-
nemsnitstal er risikoen for rad
med andre ord koncentreret til
en kort periode i efteréaret hvor
den relative luftfugtighed er hgj
og temperaturen over 5 grader.
Det peger pa at der kan laves
konstruktioner af ubehandlet tree
med lang naturlig varighed - for-
udsat treeet er fri af jord. Forhol-
det er derimod et helt andet hvis
treeet opfugtes direkte pa grund
af slagregn eller gennem direkte
kontakt med jord.

Harmlos misfarvning
Den lettest tilgeengelige naering
for svampe findes i form af

sukkerstoffer i treeets splintved
og marvstraler. Under tarring
treekkes en del af disse sukker-
stoffer med vandet ud til treeets
overflade. Den forste markplet-
tede misfarvning af ubehandlet
trae med opfugtet overflade skyl-
des skimmelsvampe der lever
af disse lettilgeengelige sukker-
stoffer. Det der ses som mis-
farvning er svampemycelium i
de yderste vedceller. De kan
veere skeemmende, men ned-
brydningen er helt overfladisk.

Mugsvampe lever ogsé af de
lettilgeengelige sukkerstoffer pa
opfugtede traeoverflade, men
mug er mindre almindelig pa
forarbejdet tree end skimmel.
Misfarvningen ses som lag af
farvede sporer og i nogle tilfeelde
som en pink til lilla pigmente-
ring. Sporenes farveskala spaen-
der fra hvid, gra, gragren og
gulgren til gron og sort. Der sker
ingen nedbrydning af traeet, end
ikke overfladisk. Visse mug-
svampe ugter karakteristisk.

Misfarvningen kan som ofte
fiernes ved afbgrstning og ellers
ved at hovle treeet. Det ber dog
bemaerkes at angreb af skim-
mel og mug kan gere overfla-
den mere vandsugende og der-
med modtagelig for mere alvor-
lige svampeangreb.

Nedbrydning af radsvampe
| modsaetning til de lettilgeenge-
lige sukkerstoffer ma treefibrene,
cellulosens byggesten, nedbry-
des enzymatisk for svampene
kan bruge sukkerstoffer herfra i
deres stofskifte. Ofte kategorise-
res de egentlig vednedbrydende
svampe efter den type rad de
forarsager. Der skelnes overord-
net mellem hvidmuld og brun-
muld. Hvor traeet er meget vadt
kan der forekomme gramuld der
forarsager overfladerad, men i
ovrigt ikke nedbryder treeet.
Hvidmuldsdannende svampe

Tree og klima i Danmark

Méned Luftfugtighed
Januar 90
Februar 89
Marts 87
April 80
Maj 75
Juni 74
Juli 77
August 81
September 83

Oktober 86
November 88
December 90

Kilde. Danmarks Natur, bind 2 p.132.

Temperatur Treefugt
0,0 22
-0,4 22
1,6 21
6,1 19
11,0 16
14,5 14
16,6 16
16,3 17
13,2 18
8,8 20
5,0 22
2,3 22

Meget vigtigt.

Mindre vigtigt.

Mindre vigtigt.

TRAEETS NATURLIGE FORSVAR
UDNYTTES BEDST MULIGT VED AT VAELGE:

¢ Naletree med smalle arringe (hgj densitet
og hgj koncentration af kernestoffer). Vigtigt.

e Kerneved (lukket ved og kernestoffer).

e Tree med sa fa knaster som muligt
(feerre revner og sterre fugtstabilitet).

e Tarret trae (hojere grad af lukket ved).

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab
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nedbryder farst ligninholdige for-
bindelser og efterlader i forste
omgang den hvide, fibrase cel-
lulose. Hvidmuldsdannere er
f.eks. laederporesvamp (Trame-
tes sp.), leedersvamp (Stereum
sp.) og klgvblad (Schizophyllum
commune).

Brunmuldsdannere nedbryder
derimod cellulosen og efterla-
der ligninforbindelser i brune,
klodsformede enheder. Brun-
muldsdannere er f.eks gul tem-
mersvamp (Coniophora putea-
na), hvid temmersvamp (Poria
sp.) og korkhat (Gloeophyllum
sp.). Hvid temmersvamp og

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

korkhat kan overleve tempera-
turer helt op til 80°C og kendes
derfor fra merke soleksponerede
overflader. Angreb af brunmuld-
dannende svampe kan ligge
skjult under en overflade af
sundt trae hvis overfladen er tor
eller kan findes i lommer rundt
omkring hvor betingelserne er
gunstige.

Gramuldsdannere er svampe
der bladger traeets overflade ved
at nedbryde ligninforbindelser.
De forérsager kun overfladerad.
Angrebet tree bliver bladt og
osteagtigt. Ved udterring dan-
nes sma klodsformede enheder.

Gramuldsdannerne udkonkurre-
res hurtigt af de hvid- og brun-
muldsdannende svampe. Der-
for ses de enten som led i en

trinvis nedbrydning eller alene
nar de vednedbrydende svampe
ikke kan klare sig. Typisk er
paele under vand angrebet af
gramuld. Gramuldsdannere er
f.eks. Chaetomium globosum og
Phialophora hoffmannii.

Ved nedbrydning angribes
traeet typisk forst af bakterier,
s& mug, skimmel og gramuld og
i sidste ende egentlige vedned-
brydere.

Svampe bruger ilt i deres stof-

Pa Teknologisk Institut Tree-
teknik afproves i et igangvae-
rende forsog cirka 20 alminde-
lige danske traearters bestan-
dighed over for vejrligets pavirk-
ning. Afpravningen er rettet
mod tree uden jordkontakt.
Forsegsopstillingen eksponerer
treeet lodret, vandret og skrat i
45 grader, bade overdsekket og
frit eksponeret mod henholdsvis
syd og nord.

(Foto: Torben Dam)

Fra samme afprovning hvor der
er gdet teet pa en beklaedning
af robinie. Alt ubehandlet trae
far efter en saeson en silkegrad
overflade. Der er derfor ikke

megen idé i at veelge treeart ef-

ter den farve den har i frisk til-
stand. (Foto: Torben Dam)

skifte. Ilt er ikke leengere til ra-
dighed i tilstraekkeligt omfang
for de egentlige vednedbrydere,
nar vandindholdet er hgijt, hvil-
ket udnyttes ved vadlagring
(oversprinkling). Ogsa tree der
nedgraves under grundvand-
spejlet (piloteringspeele) er godt
beskyttet mod de vednedbry-
dende svampe. Ved denne me-
get hgje fugtprocent drukner de
vednedbrydende svampe.
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Halvtemmer (planke)

TRAMATERIALER

Til treekonstruktioner i have og
landskab anvendes hovedsage-
ligt braedder, stolper og leegter i
geengse dimensioner. Desuden
anvendes planker og sveller til
til sandkasser og bede, samt
rundt tree i form af stammer,
peele og rafter til hegn og andet.

Der er mange betegnelser in-
den for traelast. For konstrukti-
onstree er betegnelserne fast-
lagt i DS 483, men der bruges
ogsé andre betegnelser med ud-
spring i husbygning, handel og
skovbrug. Nedenfor beskrives
kort de mest relevante produkt-

grupper.

Rundt tree

| visse kontruktioner som pergo-
laer, hegn o. lign. anvendes ofte
rundt ubearbejdet tree hentet di-
rekte i skoven. De mindste di-
mensioner af naletree szelges i
form af rafter, mens bade lov-
og naletrae i lidt sterre dimen-
sioner bruges til paele. De hand-
les i forskellige dimensioner:

gran fra en topdiameter pa 6 cm
og opefter; leerk, douglasgran
og eg fra en topdiameter pa 12
cm og opefter.

Med mindre andet aftales ma-
les diameteren uden pa barken.
Man skal vaere opmaerksom pa
om det er topdiameter eller midt-
diameter, der angives. For eg,
leerk og douglas skal man hu-
ske at op til 12 cm af peeledia-
meteren vaere bark og splinttree
af lav varighed.

Pzele fra skoven fas ogsa af-
barkede og/eller klgvet gennem
marven til et halv- eller kvart-
cirkelformet tvaersnit. Med klo-
vede peele kan man opna en
stor andel af kerneved uden at
paelen bliver for stor og tung.

Ubearbejdet tree til beerende
konstruktioner betegnes rund-
temmer. Standarden DS 483
foreskriver at dimensionen an-
gives som diameteren malt pa
midten under bark. Rundtemmer
skal have en topdiameter (un-
der bark) sterre end 75 mm.
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Krydstammer (stolpe)

Handelsbetegnelserne rund-
trae og palisadetrae daekker pro-
dukter der er afdrejet eller frae-
set til et cirkuleert tvaersnit pa @
5-20 cm. Oftest anvendes nale-
trae. De leveres enten som cylin-
driske peele og stolper eller med
afsmalning, f.eks. flagsteenger.
Ved keb af afdrejet tree i laerk og
douglasgran skal man veere op-
maerksom p& maengden af splint
der er efterladt.

| skoven kaldes de mindste
dimensioner af ndletrae for band,
leegter og stager (efter aftagende
diameter), men disse betegnel-
ser er ved at veere foreeldede.

Savskaret tree

De savskarne produkter frem-
kommer ved opskeering af runde
traestammer. Procestabet er be-
tydeligt. Kun ca. 50% af stam-
mens volumen bliver til sav-
skarne produkter. Resten er flis,
bark, savsmuld og svind under
tarringen. Desto starre grund er
der til at forvalte traeet fornuftigt.

il ol '-'-,---.':

trykimpraegneret tree. Arternes forskellige farver kan anes pa billedet der er taget lige efter broen er
bygget. Det trykimpraegnerede trae kunne erstattes af redkernede traearter. (Foto: Torben Dam)

Forskellige opsavningsformer
for konstruktionstree.
Bemeerk forskellene i
torrerevnernes placering

og dannelse.

Betegnelserne for savskaret kon-
struktionstrae (DS 483) falger
produkternes dimensioner og
geometri:

e Heltgmmer (fuldtemmer) har
kvadratisk eller neesten kvadra-
tisk tveersnit. Sterste side ma
maksimalt veere 1/3 sterre ned
mindste side, og mindste side
skal male 75 mm eller mere.
Heltemmer skeeres af bade lav-
og naletree. Som regel fas hel-
temmer ved at save den storst
mulige kvadratiske dimension ud
af den runde stamme. For at
udnytte traeet bedst muligt skee-
res det oftest sadan at stam-
mens oprindelige runde over-
flade er synlig i hjernerne - sa-
kaldt vankant. Det forringer ikke
tommerets styrke, men kan
skeemme udseendet. Hvis man
gnsker temmer uden vankant
ma man ved ordreafgivelse ty-
deligt angive at produktet skal
veere fuld- eller skarpkantet. Det
geelder ogsa de efterfalgende
produkter.

® Planker er tree af kraftige di-
mensioner med rektanguleert
tveersnit. Tykkelsen skal vaere
mindst 50 mm og bredden
mindst 75 mm. Ofte havles plan-
kerne til 45 mm tykkelse (rigler,
speerplanker). Planker skaeres
hyppigst af naletrae, men lgvtrae-
planker forekommer ogsa.

® Braedder er en bred betegnel-
se for produkter der er 19-50
mm tykke og mindst 75 mm
brede. De skeeres oftest af nale-
trae. Braedder til konstruktions-
formal ma kun have begraenset
vankant. Forskallingsbraedder er
skaret teet pa stammens over-
flade og vankanten kan udgere
nzesten hele den ene sideflade,
nar blot den foreskrevne bredde
er til stede i hele braedtets
laengde. Sakaldte kalmarbraed-
der er ikke kantskaret. Begge
smalsider udgeres af stammens
runde overflade. Det betyder at
de enkelte braedders bredde kan

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab



Eksempel pa opskae-
ring af en treestamme.
Centrumudbytte (hel-
temmer) og sideudbytte
(braedder).

Gran opskaret til braedder og temmer. (Foto: Torben Dam)

variere betydeligt efter stam-
mens starrelse, afsmalning og
uregelmeaessigheder. Braedder
leveres oftest med ru, savskaret
overflade, men de kan ogsa hav-
les eller fraeses. Profilerede
breedder er savet eller fraeset til
en seerlig form for montering
f.eks. klinkbekleedning eller fier/
not. Profilerede braedder kan
vaere ru eller hgvlede pa bred-
siden.

e | segter har rektangulaert tvaer-
snit med mal fra 25 x 50 mm til
50 x 75 mm. De skeeres typisk
af naletree. Standardleegten til
tagkonstruktioner méler 38 x 57
mm. Leegter til tag, der ogsa
skal baere handvaerkeren mens
taget monteres, skal vaere meer-
ket med savveerkets navn og ‘T
1 kvalitet’. Det kontrolleres af
bl.a. Arbejdstilsynet. Andre og
ringere kvaliteter forhandles ofte
som ‘skillerumslaegter’.

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

Ud over disse standardbeteg-
nelser bruges en reekke beteg-
nelser hentet i handveerk og
skovbrug. Stolper er lodrette bae-
rende elementer i husbygnin-
gen. De udferes oftest af hel-
temmer, eventuelt af rundtrae
nar det drejer sig om simple kon-
struktioner. Tilsvarende kaldes
de vandrette baerende dele i et
hus for bjeelker, f.eks. gulv- og
loftsbjeelker. | bindingsveerk kal-
des de vandrette stykker mel-
lem stolperne for lgsholter.

Jernbanesveller af bag, som
er impraegneret med kreosot
(tjeereolie), er tidligere blevet
anvendt i have og landskab. Det
er ikke leengere tilladt pa grund
af impreegneringsmidlet. Nu
markedsfores ubehandlede svel-
ler af forskellige traearter i sam-
me dimension, nemlig 160 x 260
x 2600 mm.

Skaller er savveerkets beteg-

Profilerede breedder er savet eller fraeset til en seerlig form for mon-
tering f.eks. klinkbeklaedning. Profileringen skal veere lavet sa mar-
ven altid kommer udad. Det er - som man ogsa kan se her - ikke
altid tilfeeldet i praksis. (Foto: Torben Dam)

nelse for de alleryderste rundin-
ger af stammen, oftest med bark
pa hele den ene side. De er et
restprodukt fra opskaeringen. De
bruges undertiden til lave hegn
eller til stottevaegge med be-
graenset levetid.

Plader

Der udbydes en reekke plade-
materialer egnet til udendors
anvendelse, primeert huse o.lign.
Plader er hurtige at bruge og
kan bidrage vaesentligt til kon-
struktionens styrke, isser hvor
det beerende skelet hviler pa
stolpesko.

e Den mest holdbare plade
udenders er stgbekrydsfinér,
hvis mgrkebrune overflade skyl-
des at finéren er deekket af et
beskyttende lag af vandfast lim.
Andre typer af krydsfinér frem-
stilles af fyr, douglasgran eller
tropiske traearter. Der kan even-

tuelt veere freeset spor i overfla-
den sa den minder om breedde-
beklaedning. Krydsfinér til uden-
ders brug skal veere meerket
‘exterior’ eller ‘WBP’.

e OSB er lavet ved sammen-
limning af lange traespaner.
Styrkemaessigt er de teet pa
krydsfinér, men prisen er lavere.
Levetiden er begraenset, hvis de
udseettes for direkte pavirkning
fra vejrliget, men beskyttet af
tag eller udheeng er de et ud-
meerket alternativ.

e MDF-plader er fremstillet af
sammenlimede treefibre og har
en fuldsteendigt glat overflade.
De kan fas i fugtbestandig kvali-
tet, men taler ikke vind og vejr i
leengere tid.

¢ Spanplader med cement som
bindemiddel har lang holdbar-
hed i det fri. Men de er tunge,
dyre og vanskelige at bearbejde.



TRAEARTER

Graden af konstruktiv beskyt-
telse (risikoklasse), treeart og on-
sket varighed méindga i en sam-
let vurdering ved valg af treeart.
Et forseg pa en skematisk op-
stilling af samspillet mellem de
tre faktorer er opstillet i tabellen
side 15. Den er baseret pa infor-
mation om gennemsnitlig leve-
tid og kan kun betragtes som
orienterende. Traearterne er ind-
delt i grupper inden for hvilke
der er sammenlignelig varighed.
Det skal understreges at over-
sigten geelder rent kerneved.
Eneste undtagelse er gran.

Gran

Gran (Picea abies) har ikke syn-
lig kerne og heller ikke kernestof-
fer. Til gengeeld er veddet, bade
splint og kerne, efter terring
meget lukket og opfugtes derfor
kun langsomt. Midlertidlig vand-
pavirkning fra nedber og andet
optages derfor kun i ringe grad.
Har treeet mulighed for at torre,
bevares et jeevnt, lavt vandind-
hold og traeet bevares sundt.
Gran taler ikke varig opfugtning
som f.eks. jordkontakt og ber
beskyttes konstruktivt. Gran er
eneste undtagelse frareglen om
at kun kerneved bgr anvendes.

Over jord, men uden konstruk-
tiv beskyttelse har gran doku-
menteret, gennemsnitlig varig-
hed pa mere end 10 ar. God
konstruktiv beskyttelse vil give
betydeligt leengere holdbarhed.

Gran har mange sma knaster
i og mellem grenkranse (perle-
knaster). Afhaengig af braedder-
nes tykkelse, kan sidebreedder
af gran have dede knaster der
kan falde ud af traeet og efter-
lade huller. Gran har gode styr-
keegenskaber og egner sig godt
til tor, baerende konstruktion.
Veddet er let og bladt hvilket
ger det nemt at arbejde med
selv om knaster dog kan volde
problemer. Radgran hegrer ikke
til blandt de mest fugtstabile trae-
arter. Det er derfor vigtigt at mon-
tere braedder og lignende sa de
kan svinde og bulne uden at
flaekke.

Gran anbefales til beerende,
tar konstruktion og beskyttet be-
kleedning.

Gran udbydes bredt og i store
maengder. Typisk opskaeres
gran dog i temmer (midten) og
braedder (siderne) hvorfor fuld-
kantede breedder ofte ma skee-
res pa bestilling. Tilgeengelig-
heden af gran fra de danske

Leerken her er blevet stresset af vindpavirkning fra hajre og har
dannet ekstra tykke arringe pa laesiden som moditryk (trykved).
Dette kombineret med snoet veekst giver kraftige vaekstspaendin-
ger i traeet, hvilket forklarer de stramme metalband. Laeg i evrigt
meerke til den store kerneandel. (Foto: Dorte Klarskov Petersen)

Der findes i Danmark skure af
redgran der er opfert i 1895.
Hvor treeet ikke er udsat for va-
rig opfugtning er det sundt og
uden rad. (Foto: Dorte Klarskov
Petersen)

Miljavenlig brug af trae i have og landskab
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Ubehandlet leerkebekleedning
af kalmarbraedder pa Hans Lar-
sens Savveerk. Opfort i 1962.

(Foto: Dorte Klarskov Petersen).

skove er stor og der importeres
desuden en del.

Leerk

Europeeisk leerk (Larix decidua)
har brunlig kerne med indlejrede
kernestoffer og harpiks. Kerne-
andelen og dermed udnyttelses-
graden er stor. Kerneveddet har
ringe permeabilitet og opfugtes
derfor kun i begreenset omfang
ved midlertidig vandpavirkning.
Eventuelle kanter af splintved
opfugtes dog relativt hurtigt og
vil pa grund af manglende na-
turligt forsvar hurtigt misfarves
og nedbrydes af svampe.

| jordkontakt har kerneved af
leerk vist en gennemsnitlig va-
righed pa 12 ar og varigheden i
jord betegnes moderat til ringe.
Over jord, men uden konstruk-
tiv beskyttelse, forventes en
holdbarhed p& mere end 20 ér.
Konstruktivt beskyttet er hold-
barheden noget laengere.

Leerk har mange knaster, men
da treeets grene tidligt visner og
falder af er knasterne koncen-
treret omkring marven. Ofte er
knasterne dede, d.v.s. indkaps-
lede af bark, og tilbgjelige til at
falde ud. Leerkens stivhed og
harde overflade ger den veleg-
net til terrasseplanker, men sma
dimensioner anbefales pa grund
af leerkens tilbgjelighed til at
vride og krumme sig.

Leerk er i vaeksten sarbar over-
for vindpavirkning og reagerer
ofte ved at udvikle et karakteri-
stisk sabelformet sving pa det

Douglasbraedder som aben beklaedning af terrehal pa Hvalse Sav-
veerk. Laeg meerke til de store knaster koncentreret omkring gren-
kransene. (Foto: Dorte Klarskov Petersen)

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

nederste af stammen med eks-
tra tykke arringe i lzesiden. Den
ujeevne fordeling af ved giver
spaendinger i traeet. Snoet veekst
er ogsd meget almindelig og
leerk vrider sig derfor ofte under
terring. Der kan desuden fore-
komme tarrerevner i forbindelse
med knaster.

Ud over vaekstspaendinger er
der i leerkeved stor forskel mel-
lem radialt og tangentialt svind.
Det gger risikoen for krumning
og revner nar treeet efter tarring
optager og afgiver fugt. Veer der-
for seerlig opmaerksom pa mon-
tering der tillader svind og bul-
ning. Ustabiliteten ger laerken
uegnet til store dimensioner i
baerende konstruktion.

Leerk anbefales til terrasse og
beklaedning.

Leerk udbydes i lighed med
gran bredt og selvom den sam-
lede produktion af leerk ikke er
naer si stor som af gran, mar-
kedsfares et stort udbud af sav-
skarne og profilerede braedder
til bekleedning. Leerk er pa grund
af sin ringe stabilitet ikke veleg-
net som konstruktionstree og
stokkens midte skeeres derfor
typisk til peele eller braedder. Der
importeres en del sibirisk lzerk,
typisk profilerede breedder og
terrassebraedder. Tilgaengelig-
heden af dansk leerk er beske-
den, men ikke ubetydelig.

Douglasgran

Douglasgran (Pseudotsuga
menziesii) har radlig kerne med
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indlejrede kernestoffer og har-
piks. Kerneandelen er betyde-
lig, men mindre end hos leerk.
Ved opskeering af produkter af
rent kerneved er udnyttelsesgra-
den derfor moderat. Kerneved
af douglasgran har ringe per-
meabilitet, splintved moderat.

Varigheden i jord er ligesom
leerk moderat til ringe afthaengig
af treeets kvalitet. Erfaringsmaes-
sigt ikke mere end 10 ar for
hurtigtvokset tree. Uden jordkon-
takt, men uden anden konstruk-
tiv beskyttelse har douglasgran
en formodet varighed pa mere
end 20 ar. Ved forsgg har den
endog vist en gennemsnitlig le-
vetid pa mere end 30 ar.

Douglasgran har typisk store,
levende knaster koncentreret
omkring grenkransene. | klar
modseetning til leerk har dou-
glasgran hverken veekstspaen-
dinger eller snoet vaekst og er
meget formstabil. Kombineret
med en hgj grad af stivhed, ger
det traeet ideelt til store dimen-
sioner i beerende konstruktioner.
Stivhed, hardhed og stabilitet gar
den desuden velegnet som
terrasseplanker og beklaedning.
Ved semning flaekker douglas-
gran let pa grund af sin hardhed
og rette fiberforlgb. Serg derfor
for montering i god afstand til
endetree.

Douglasgran anbefales til bae-
rende konstruktion, terrasse og
beklaedning.

Udbuddet af douglasgran er
lidt mindre end for gran og leerk.

Amerikansk dyrket thuja (Western red cedar). Bemaerk det rode

kerneved og store kerneandel. (Foto: Dorte Klarskov Petersen)




Thuja korroderer jern. De rustfrie skruer nederst angrlbes /kke

(Fotos: Torben Dam)

Det skyldes dels at der ikke im-
porteres douglasgran i nogen
seerlig grad, dels at douglasgran
ikke som laerk har vaeret kendt
og efterspurgt. Tilgeengelighe-
den af tree fra de danske skove
er stort set den samme for leerk
og douglasgran.

Thuja

Thuja (Thuja plicata) kendes og-
sd under navnet Western Red
Cedar der er det amerikanske
handelsnavn for treearten. Ker-
neveddet er lysergdt til redbrunt,
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Nyt plankevaerk pa Hvalse Savveerk med stolper af eg og beklaedning afaouglasgran.

(Foto: Dorte Klarskov Petersen)
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farvet af kernestoffer. Kernean-
delen er stor og udnyttelsesgra-
den hgj. Thuja har lav permea-
bilitet i bade kerne og splint og
opfugtes derfor kun i begreen-
set omfang ved midlertidig op-
fugtning. Den er lige sa vandaf-
visende som rgdgran.
Varigheden for kerneved af
europeeisk dyrket thuja er mo-
derat i jordkontakt svarende til
en gennemsnitlig levetid pa 10-
15 &r. Over jord, men uden an-
den konstruktiv beskyttelse, har
den formodet varighed pa mere

e
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Dansk dyrket cypres. Bemeerk det lyst gulbrune kerneved og den
moderate kerneandel. (Foto: Dorte Klarskov Petersen)

end 30 &r, konstruktivt beskyttet
betydeligt mere.

Thuja har relativt fa knaster
og er meget formstabil dels pa
grund af rette fibre, dels pa
grund af beskedne fugtbeveegel-
ser. Til gengaeld er thuja ikke
seerlig stiv og ber derfor ikke
bruges til baerende konstruktio-
ner. Treeet er let og sembarhe-
den god, men vaer opmaerksom
pa at treeets kernestoffer korro-
derer jern. Thuja anbefales til
bekleedning.

Thuja er en begraenset res-

source i de danske skove, men
opskeeres eller kan skaffes hos
godt halvdelen af de adspurgte
savveerker hvor den typisk op-
skeeres til breedder. Thuja im-
porteres desuden fra USA som
feerdigprodukter der iseer for-
handles af temmerhandlerne.

Cypres

Cypres (Chamaecyparis lawso-
niana) har blegt gulbrunt kerne-
ved og er den af de her naevnte
arter med det lyseste kerneved.
Kerneandelen er moderat pa li-
nie med douglasgran. Kerneved-
det opfugtes forholdsvis lang-
somt hvorimod splinten opfug-
tes hurtigt med risiko for svam-
peangreb. Varigheden for cypres
i jordkontakt er moderat som
thuja. Over jord er den sandsyn-
ligvis mere end 30 ar uden kon-
struktiv beskyttelse.

Cypres har ligesom thuja for-
holdsvis fa knaster og er meget
formstabil pa grund af rette fib-
re. Veddet er let og bladt og
fleekker derfor sjeeldent ved sem-
ning. Cypres anbefales til be-
kleedning. Cypres importeres
ikke, og dansk cypres udbydes i
endnu mindre omfang end thuja.
Ligesom thuja opskaeres den
typisk til braedder.

Eg
Eg (Quercus robur og Q. petrea)
er morkkernet lgvtree med stor
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kerneandel. Egens store vand-
transporterende kar er blokerede
i kerneveddet, og kernestoffer
hammer desuden vandoptag og
nedbrydning. Kerneved af eg har
derfor meget begraenset perme-
abilitet. Splintved opfugtes deri-
mod hurtigt og angribes hurtigt
af svampe.

Varigheden af eg i jordkontakt
er god svarende til en gennem-
snitlig levetid pa 15-25 &r. Over
jord, f.eks. pa stolpesko, men
uden anden konstruktiv beskyt-
telse har egen ved forsgg vist
en varighed pa mere end 30 ar.
Eg svinder og bulner forholds-
vis meget ved skiftende luftfug-
tighed. Hvis et emne af eg des-
uden har mange knaster forrin-
ges dets fugtstabilitet. Veddet
er tungt og steerkt og derfor vel-
egnet til beerende konstruktio-
ner. Det er desuden meget hardt
og slidstaerkt. Eg misfarves kraf-
tigt (sortfarves) ved brug af jern-
sgm der korroderes af veddets
kernestoffer.

Eg anbefales til baerende kon-
struktion i og over jord og til
belzegninger pa f.eks. terrasser.

Eg opskeeres typisk i planker
eller stolper. Pa grund af den
store kerneandel kan stolperne
skaeres teet pa stokkens yder-
kant, og breedder af eg er derfor
ikke seerlig almindelige, men de
findes. Eg forhandles hos om-
kring halvdelen af de adspurgte
savveerker og hos en del speci-
alforhandlere. Tilgeengeligheden
af dansk eg er ikke ubetydelig.

Robinie

Robinie (Robinia pseudoacacia),
der ogséa kendes under navnet
uaegte acacie, er markkernet lgv-

Soper af forskellige

trae med stor kerneandel og der-
med hgj udnyttelsesgrad. | ker-
neveddet er indlejret kernestof-
fer der heemmer vandoptag og
nedbrydning. Permeabiliteten i
kerneveddet er derfor meget rin-
ge. Til gengeeld har splintved-
det kun ringe vandafvisende ev-
ne og er derfor sarbart over for
opfugtning og svampeangreb.

Varigheden af robinie i jord-
kontakt er god til meget god,
svarende til en gennemsnitlig
levetid pa over 15 ar. Ifglge en-
gelske forseg 36 ar. Varigheden
over jord er ikke dokumenteret,
men antages at vaere mindst lige
s& god som egens. Fugtstabili-
teten er erfaringsmaessigt god.
Veddet er tungt og hérdt, lidt
tungere og hérdere end eg.

Robinie anbefales til baerende
konstruktion i og over jord og til
terrasse.

Robinie udbydes dels hos en-
kelte savvaerker, dels hos speci-
alforhandlere. Robinie dyrkes
stort set ikke i Danmark og im-
portes som regel fra de gsteuro-
paeiske lande. Der kan efter si-
gende veere problemer med at
skaffe robinie i store, rette di-
mensioner.

O@vrige naletrzearter

Fyr (Pinus sylvestris) har radlig
kerne med indhold af harpiks.
Kerneandelen er dog megetlille.
Ved vandpavirkning opfugtes
kerneveddet langsomt, mens
splintveddet opfugtes meget
hurtigt. Det er denne hgje per-
meabilitet i splintveddet der ger
fyr seerligt velegnet til impreeg-
nering, men desvaerre tilsvaren-
de uegnet til udendgrs brug hvis
det ikke impraegneres. Det op-

o
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treearter er sat med en afstand der svarer til deres varighed i kontakt med jord. Det er robinie leengst til hgjre. Fra

udstillingen Have & Landskab ‘99. (Foto: Torben Dam)
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Eksempler pa udvalgte treearters
dokumenterede varighed

Holdbarheds- Holdbarhed Holdbarhed
klasse iar iar
JVi. feltforseg  Jvf. feltforsag Jvi. feltforseg
DS/EN 350-2 Smith og Highley (1995).
(1995). Orsler (1996). Testkryds af
Stokke af Stokke af kerneved med
kerneved halvt kerneved halvt  eksponeret
nedgravet i nedgravet i endetree
jord (risiko- jord. (risiko- (risikoklasse 3)
klasse 4). klasse 4).
Gran 4 5,2 14
Leerk 3-4 12,0 -
Douglasgran 34 9,4 >30
Thuja B 15,1 -
Cypres 2-3 11,7 -
Eg 2 26,8 >30
Robinie 1-2 36,0 -

Data fra DS/EN 350-2 er baseret pd tree fra plantager undta-
gen cypres der er nordamerikansk og kan vaere oldgrowth.
Europeeisk cypres forventes at vaere i holdbarhedsklasse 3.
Data fra Smith og Orsler (BRE) kan i det store hele betragtes
som repraesentativt for europaeisk dyrket plantagetree.

Data fra Highley kan vaere baseret pa oldgrowth og kan derfor
ikke nadvendigvis overfores direkte.

Videnskabelig dokumentation for varighed over jord er meget
begreaenset.

Definition af holdbarhedsklasser

Holdbarheds- Beskrivelse Gennemesnitlig levetid
klasse (DS/EN 350-2) (BRE Digest 429)
1 Meget god holdbarhed >25 ar
2 God holdbarhed 15-25 ar
3 Moderat holdbarhed 10-15 ar
4 Ringe holdbarhed 5-10 ar
5 Ikke holdbar <5ar

Holdbarhedsklasser refererer ikke til en bestemt levetid, men til
traearternes relative varighed. | praktisk sammenhaeng kan det
dog veere nyttigt at kende levetiden. Gennemsnitlig levetid fra
BRE Digest gaelder data fra engelske forseg. Der er ingen di-
rekte sammenhaeng mellem DS/EN 350-2 og BRE Digest 429.




fugtes og nedbrydes meget hur-
tigt. P& grund af den lille kerne-
andel ma produkter af rent ker-
neved specialskeeres pa bestil-
ling. Standardprodukter af fyr har
lav kerneandel.

Varigheden i jordkontakt er er-
faringsmaessigt 5-10 ar for ker-
neved af fyr med brede arringe.
Over jord, men uden konstuktiv
beskyttelse har kerneved af
skovfyr ifelge forseg en holdbar-
hed pa mere end 25 ar. God
konstruktiv beskyttelse vil for-
leenge traeets levetid.

Veddet er bladt og steerkt og
yderst velegnet til baerende, tor
konstruktion.

Dansk taks (Taxus baccata)
0og ene (Juniperus communis)
er langsomtvokset naletrae med
effektive kernestoffer. Disse ar-
ter er velegnede til jordkontakt
(holdbarhedsklasse 2), men fin-
des kun i sma dimensioner. B&-
de taks og ene er tunge og har-
de. Amerikansk ene (Juniperus
virginiana) dyrkes ikke i Dan-
mark og er en forholdsvis ny
treeart pa det danske marked.
Den kendes ogsa som Eastern
Red Cedar (ikke beslaegtet med
Western Red Cedar, Thuja pli-
cata). Amerikansk ene er blandt
de mest almindelige skovtraeer i
det ostlige USA. Veddet er no-
get skert, men meget mod-
standsdygtigt over for svampe-
angreb.

Redwood (Seqouia sempervi-
rens) er radkernet naletrse med

s

god varighed i og over jord. Den
dyrkes ikke i Danmark, men im-
portes fra USA. Plantagedyrket
redwood tilhgrer holdbarheds-
klasse 3, svarende til moderat
varighed i jord, hvorimod ‘old-
growth’ hentet fra Nordameri-
kas oprindelige skove tilhgrer
holdbarhedsklasse 2.

@vrige lovtraearter
Trods sin mgrke kerne har elm
(Ulmus glabra) ikke samme go-
de varighed som &egte kasta-
nie, eg og robinie. Den er typisk
lettere og har andre kernestoffer
der ikke er helt sa effektive mod
vednedbrydende svampe. | jord-
kontakt har den ringe holdbar-
hed pa niveau med rgdgran.
Lovtraearter uden synlig kerne
som f.eks. bag, eer, pil og birk
har ringe holdbarhed i jord og
deres holdbarhed over jord er
ikke dokumenteret. Disse tree-
arter kan saledes ikke anbefa-
les til brug i have og landskab.
Det bgr dog nesevnes at meget
store dimensioner af tunge arter
som bgg kan have en vis varig-
hed, maske 10 ar.

Tropiske traearter

Nogle tropiske treearter har be-
tydeligt bedre varighed end trae-
arter fra vore tempererede sko-
ve. De seerligt holdbare arter er
ofte meget tunge og har meget
effektive kernestoffer. Eksemp-
ler pa s&danne arter er teak (Tec-
tona grandis) og azobé (Lophira

Pergola i et gardrum i Ritterstraasse, Berlin. Konstruktionen var meget negen og synlig de ferste &r,

alata) der bl.a. bruges som hav-
netemmer og har god naturlig
varighed. | jord tilhgrer de hen-
holdsvis holdbarhedsklasse 1 og
2. Andre arter er balau og bang-
kirai der begge tilhgrer gruppen
af tunge Shorea-arter med god
varighed i jordkontakt, holdbar-
hedsklasse 2.

Varmebehandlet tree
Tree der varmebehandles en-
drer egenskaber pa en lang
raekke omrader og ma betrag-
tes som et andet produkt end
almindeligt tree. Varmebehand-
let tree kendes ved at veere mer-
kere og mere brunt end ube-
handlet tree. Som alt andet ube-
handlet tree bliver det dog solv-
grat efter nogle ar i sol og regn.
Ved varmebehandling reduce-
res traeets evne til at optage og
afgive fugt fra luften. Det har
afgerende betydning for treeets
stabilitet, idet et mindre vandop-
tag betyder mindre svind og bul-
ning. Svind og bulning reduce-
res med 50-90% ved varme-
behandlingen ThermoWood.

| praksis betyder det at varme-
behandlet tree er meget mindre
tilbgjeligt til at krumme og revne
end ubehandlet trae. Nedsmelt-
ningen af traeets komponenter
reducerer dog styrken, primaert
ved belastning af traeets sider.
Det kneekker simpelthen lettere,
bliver skert. Ved belastning i tree-
ets leengderetning er styrken re-
duceret for treek, men usendret

men er nu et stativ for planteveekst og spiller en mere afdaempet rolle. (Foto: Torben Dam)

for tryk. Hardheden er ligeledes
ueendret. Varmebehandlet tree
er ogsé en smule lettere end
ubehandlet tree.

Varmebehandling forbedrer
traeet holdbarhed. Det skyldes
at treeets komponenter nedbry-
des under varmebehandlingen
og omdannes til stoffer, der er
sveert nedbrydelige for svampe.
Graden af modstandsdygtighed
afhaenger af behandlingens tem-
peratur og varighed. Varme-
behandlet tree anbefales ikke til
brug i jordkontakt, men kan er-
statte tryk- og vacuumimpraeg-
neret trae til anvendelse i risiko-
klasse 3.

| et samarbejde mellem VTT
og industrien i Finland har man
siden begyndelsen af 1990’erne
arbejdet med at udvikle industri-
elle systemer til fremstilling af
varmebehandlet tree under nav-
ne som Thermowood og Stel-
lac®. Der findes i gjeblikket i Fin-
land otte anleeg til varmebehand-
ling af tree med en samlet kapa-
citet pa ca. 50.000 m%¥ar. Ved
den finske VTT-metode opvar-
mes traeet til omkring 200 gra-
der i over tre timer. For at undga
at treeet bryder i brand under
behandlingen foregar processen
i vanddamp.

Ogsa i Frankrig, Holland og
Tyskland udvikles aktuelt indu-
strielle systemer til varmebe-
handling af tree. | Frankrig an-
vendes enten vanddamp (Bois
Perdure) eller nitrogen (Retifica-
tion Wood) som brandhaemmen-
de gas under behandlingen. Cel-
loc® er et andet kendt varemaer-
ke der produceres flere steder i
Europa. | Holland arbejder man
med varmebehandling under
tryk (Plato-metoden) og i Tysk-
land benytter man sig af visse
vegetabilske oliers hgje koge-
punkt og varmebehandler i olie
(Menz Holz).

Produktionskapaciteten eride
respektive lande henholdsvis
3.500 m¥ar i Frankrig, 50.000
m3/ar i Holland og 2.900 m¥/ar i
Tyskland. Nye anlaeg er under
opfarelse. Grunden til at man
ikke tidligere har benyttet tek-
nikken kommercielt er at den
industrielle proces er vanskelig i
stor skala.

Varmebehandlet tree udbydes
hos visse temmerhandlere og
et enkelt dansk savveerk. Tom-
merhandlernes varmebehandle-
de tree importeres typisk fra Fin-
land hvorimod savveerket selv
producerer sine varmebehand-
lede produkter.
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Anbefalet anvendelse ud fra treeets
fysiske og hygroskopiske egenskaber

| skemaet angives anbefalet anvendelse med udgangspunkt i
vaesentlige fysiske og hygroskopiske egenskaber for den enkelte
treeart. Densitet, fugtstabilitet, vandafvisende evne, hardhed og
styrke giver alle en fornemmelse af den enkelte traearts fysiske
egenskaber og dermed bedste placering i konstruktionen.

"W J
Egetraesskammel med en opfugtet splint og en mere
tor kerne med svindrevner. (Foto: Torben Dam)

Vandafvisende evne. Udtryk for hvor let vaesker treenger ind
i treeet. Data er baseret pa erfaringer fra impraegnering og er
hentet fra Dansk Standard 350-2. De praesenterede
talveerdier angiver permeabilitetsklasse hvor 1 betegner
hgjeste permeabilitet og 4 laveste. Ved brug af tree i have og
landskab er lav permeabilitet en klar fordel, idet treeet ikke
opfugtes sé let. Lav permeabilitet kan skyldes lukket ved,
harpiks og kernestoffer. Tallet i parantes geelder splintveddet.

Densitet. Angives for ovntarret trae
(12% vandindhold i forhold til veegten
af tgrstof). For at fa en idé om spred-
ningen angives i parentes mindste og
sterste malte veerdi og uden for
parentesen gennemsnitsveerdien.
Angives som kg/m?.

Hardhed. Udtryk for hvor let traeet ridses.
For terrasseplanker og lignende er hard-
hed vigtig. Angives som kN.

Udnyttelsesgrad. En vigtig
parameter, iseer fordi den
er afgerende for udbuddet
af produkter af kerneved.

Fugtstabilitet.
Afgerende er
forholdet mellem
tangentialt og

Ved lille kerneandel vil radialt svind. Stivhed (MOE). Udtryk for treeartens
standardprodukter typisk Dette forholdstal egenskab som konstruktionstree.
indeholde en stor andel af er angivet efter Stift tree er godt konstruktionstrae.
splintved. parentesen. Angives som N/mm?
Udnyttelsesgrad Densitet Fugt- Vandafvisning Hardhed Stivhed Anbefalet Forholdsregler
(min-max) stabilitet (permea- (MOE) anvendelse
gn.snit bilitetsklasse)

Gran Hoj Let Moderat Kerne Blod Moderat Bezerende ter kon-  Konstruktiv
Bade splint og (440-470) (7,8/3,6)2,17 og splint 1,5 9,1 struktion, beskyttet beskyttelse
kerne anvendes 460 3-4 (3) beklaedning, aldrig meget vigtig

jordkontakt

Fyr Lav Moderat Moderat Kerne Blad Stiv baerende konstruk-

Kun kerneved, (500-540) (7,7/4,0)1,93 3-4(1) 2,4 11,8 tion, bekleedning,
lille kerneandel 520 evt. jordkontakt

Leerk Hoj Moderat Ringe Kerne Hard Meget Terrasse, Vrider meget,
Kun kerneved, (470-650) (7,8/3,3)2,36 4 (2) 3,4 stiv beklaedning, tendens til
stor kerneandel 600 Veekstspaend, 13,5 evt. jordkontakt splinter

snoet ved

Douglas- Middel Moderat God Kerne Hard Meget  Beerende konstruk- Flaekker ved

gran Kun kerneved, (470-520) (7,8/5,0)1,56 (og splint) 3,2 stiv tion, terrasse, semning neer en-
middel kerneandel 510 Rette fibre 4 (2-3) 13,7 bekleedning, detree, korroderer

evt. jordkontakt i nogen grad jern

Thuja Haoj Meget let God Kerne Blod Ringe Beklaedning, Korroderer

(western Kun kerneved, (330-390) (5,0/2,4)2,08 og splint 1,6 7,7 evt. jordkontakt jern

red cedar) stor kerneandel 370 Rette fibre 3-4 (3)

Cypres Middel Let Rette fibre Kerne Blod Beklaedning,

Kun kerneved, (430-530) 3(1) evt. jordkontakt
middel kerneandel 480

Eg Hoj Tung Moderat Kerne M?get Meget Beerende konstruk- Ber forbores,
Kun kerneved, (670-760) (7,8/4,0)1,95 4 (1) hard stiv tion, terrasse, korroderer jern
stor kerneandel 710 5,5 12,3 evt. jordkontakt (treeet sortfarves)

Robinie Hoj Tung Kerne Meget Bezerende konstruk- Bgr forbores
Kun kerneved, (720-800) 4(1) hard tion, terrasse,
stor kerneandel 740 evt. jordkontakt
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KONSTRUKTION

Konstruktiv beskyttelse handler
i hovedsagen om at beskytte
traeet ved at udforme konstruk-
tionen sa treeets indhold af vand
minimeres.

| en aben terrehal, hvor traeet
hverken opfugtes af jordkontakt
eller regn og let kan slippe af
med den fugt det matte optage
fra atmosfeeren, er der ubeboe-
ligt for svampe sterstedelen af
tiden. Treeet nedbrydes derfor
meget langsomt. Ved konstruk-
tiv beskyttelse tilstraebes det at
komme sa taet pa denne tilstand
som muligt.

Det handler farst og fremmest
om at minimere varig opfugtning
da det giver grobund for svampe.
Det kan mangedoble treeets le-
vetid. Varig opfugtning kan skyl-
des jordkontakt, vegetation og
konstruerede vandfaelder.

Derneest geelder det at mini-
mere eksponering over for regn
og sol. Den ene arsag er at trae-
ets kernestoffer med tiden ud-
vaskes. Den anden arsag er
store og hurtige udsving i trae-
ets vandindhold giver revner i
treeets overflade. Revnerne op-
star nar overfladen opfugtes og
udtarres hurtigere end resten af
treeet.

Tree kan godt tale regn og
rusk nar bare det har mulighed
for at terre hurtigt igen. Jo kor-
tere tid, der er gunstige forhold
for svampe, des leengere er tree-
ets levetid. Sa enkelt er det.

Desveerre ignoreres ofte prin-
cipperne for konstruktiv treebe-
skyttelse med det resultat at der
stilles starre krav til traeproduk-
tets varighed end ngdvendigt.
Viden om konstruktiv treebeskyt-
telse nedbringer forbruget af
kemiske hjaelpemidler betydeligt
og er en miljgmaessig gevinst.

Risikoklasser

Graden af opfugtning bestem-
mer hvilken risikoklasse en gi-
ven konstruktionsdel tilharer.
Risikoklasserne er opstillet af
Dansk Standard. Til brug i have
og landskab er der typisk tale
om anvendelse af tree i risiko-
klasse 2, 3 og 4.

Breedder til bekleedning af
smaskure og plankevaerk opfug-
tes kun i begreenset omfang og
terrer relativt hurtigt for sa vidt

braedderne er uden jordkontakt
og ikke geres fugtige af tilste-
dende vegetation (risikoklasse
3). Er breedderne konstruktivt be-
skyttet af udhaeng eller anden
afskeermning af endetree, be-
greenses opfugtningen yderlige-
re (risikoklasse 2).

Stolper til baerende konstrukti-
on i skure og plankeveerk kan
anvendes i eller over jord. Ned-
gravet i jord opfugtes tracet med
oget risiko for svampeangreb
(risikoklasse 4). Monteret pa stol-
pesko og uden anden varig op-
fugtning i form af f.eks. vegeta-
tion mindskes denne risiko be-
tydeligt (risikoklasse 3).

Planker til trapper, terrasser,
baenke og borde monteres fladt
eller svagt skranende. Vand op-
samles derfor let med risiko for
varig opfugtning (risikoklasse 4).
Stolper, rundtrae, planker og
sveller til bede og sandkasser
nedgraves i jord (risikoklasse 4).

Montering af stolper

Stolper er pr. definition lodrette
og bruges til at beere lodret be-
lastning. Det kan dog ogsé veere
gnskeligt at stolpen ogsa kan

Stolpesko bringer beerende konstruktionsdele ud af jordkontakt og
forleenger derved traeets levetid betydeligt. Evnen til at sikre kon-
struktionen stivhed varierer med udformningen, men generelt er
stivheden en ulempe ved at anvende stolpesko.

10-20 &r 20-30 &r 30+ Ar
3 2 2
3 3 2
4 3 3
4 4 3
4 4 4
5 5 4-5

Anbefalet traeart udfra onsket varighed og risikoklasse

Anbefalet traeart udfra ensket varighed og risikoklasse

gran
kerneved af leerk, douglasgran, fyr og varmebehandlet tree
kerneved af thuja, cypres og redwood

kerneved af ene, eg, balau/bangkirai

kerneved af robinie

kerneved af teak, azobé

Risikoklasser ifolge DS/EN 335

Risikoklasse 5:

Treeets fugtprocent konstant >20%.

Konstruktionsdele i saltvand

Risikoklasse 4:

Treeets fugtprocent konstant >20%. Stol-
per og skaertbraedder med jordkontakt og
vedvarende opfugtning. Stolper uden jord-
kontakt med risiko for hyppig opfugtning og

Risikoklasse 3:

Treeets fugtprocent ofte >20%. Lasholter
med risiko for begraenset opfugtning og rela-
tiv hurtig udterring. Udvendig beklaedning
(max. 25 mm) med ventileret bagside.

Risikoklasse 2:
Treeets fugtprocent lejlighedsvis > 20%.
Afdaekket overligger med risiko for lejlig-
hedsvis, begreenset opfugtning og relativ
hurtig udterring.

langsom udterring. Lasholter med risiko for

hyppig opfugtning og langsom udterring.
Udvendig beklaedning (max. 25 mm) uden

ventileret bagside.

Risikoklasse 1:
Treeets fugtprocent aldrig > 18%. Teort tree,
indenders.

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab



Stakit af gran, to & gammelt foto taget i tort
yderst til venstre er ikke endefladeforseglet. De ovrige braedder er.
Bemeerk den markant storre tendens til dannelse af revner og rid-

2t il

vejr. De tre braedder

ser i de ubehandlede braedder. (Foto: CLaus Buhl Sgrensen)

En af traeets mekanismer til at suge vand fra redderne op til bla-
dene er kapilaere kreefter i de smalle fiberceller. Disse kreefter fun-
gerer stadig efter traeet er opskaret hvorfor endetrae groft sagt op-
suger 100 gange sa meget vand som siderne. Beskyt derfor ende-

tree bedst muligt. Konstruktivt og eventuelt som her med ende-

forsegling. (Foto: Torben Dam)

huse. (Foto: Torben Dam)

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

placére de

. ! SRR
Traeet kan ogsa friholdes for jordkontakt ved at
syldsten. Det er den klassiske metode for gamle bindingsvaerks-

Stakit med samme slags breedder lige efter opsaetning. Der er in-
gen svindrevner og farven er lys gullig. (Foto: Torben Dam)

modsta en sidevaerts belastning,
f.eks. vindlast. Nedgravede stol-
per giver konstruktionen stivhed
gennem den modstand jorden
yder stolpen.

Modstanden kan forgges ved
at montere en klampe. Et braedt
monteres vandret pa stolpen lige
under jordoverfladen. Bade
treekbraedtet og de skruer der
bruges til monteringen ber dog
have mindst samme varighed
som stolpen. Jordfaste stolper
ber i sagens natur veelges fra
absolut varige treesorter.

Det kan ikke anbefales at sto-
be stolper fast i beton som er
fyldti hullet. Der opstar let frost-
spraengninger. Desuden vil
eventuelt splintved hurtigt forga
hvorved stolpen kommer til at
sta lgst i betonen.

| stedet for at grave stolpen
ned kan stolpen monteres pa
stolpesko der lofter stolpen fri af
terreennet. Dermed stilles man
friere i materialevalget. Stolpe-
sko kan veere praefabrikerede
betonklodser der graves ned pa
brugsstedet eller lzse stolpesko
der stgbes fast i beton i gravede
huller.

Med stolpesko kan stolpen
ikke leengere yde stivhed til kon-
struktionen. Stivheden skal nu
hentes ved at momentstive vaeg-
ge med kryds eller plader eller
ved flittig brug af kopband (skréa-
band) mellem stolper, spaer og
remme.

Stolpesko stabes eller monte-
res sa de tydeligt lafter stolpen

fri fra betonen (mindst 2 cm).
Stolpesko vendes s& montage-
punkterne er inde i konstruktio-
nen og altsa ikke samler vand.
Den betonflade stolpeskoen
seettes fast i gives et betydeligt
fald s& vand leber bort fra stolpe-
skoen.

Endefladeforsegling
Endetrae optager og afgiver fugt
op til 100 gange hurtigere end
trae fra de andre sider. Ubeskyt-
tet endetree er derfor udsat for
en kraftig udterring, og hvis en-
detreeet vender ud mod vejrliget
er det samtidig udsat for kraftig
opfugtning. Resultatet ses i form
af fleek der starter for enden af
traeet og arbejder sig leengere
og leengere ind i braedtet.
Endetreeets hurtige fugtreak-
tion kan reduceres ved en ende-
treeforsegling. Opgaven er at
‘lukke’ breedtets endetrae for fugt
sé& fugtreaktionen sker jeevnt og
samtidig i hele emnets leengde.
Endetraeforsegling sker enkelt
ved at male endetreeet med for-
tyndet (vandfast) PVA-lim eller
maling.

Vandnaeser

Ubeskyttet endetrae er ligeledes
mere udsat for radangreb, da
vanddraber kan haenge under
en vandret flade og suges op af
endetraeet. Vandneeser er feel-
lesbetegnelsen for konstrukti-
onsdetaljer og -elementer der
laves med henblik p& at undga
saddan haengende vand. Den



|mm |~30

N

.~50

Eksempel pa vandnaese ved
samling af lodrette braedder -
her udfert med metalplade.

simpleste vandnaese er den skra
afskeering af braeddernes under-
kant, en drypkant. Vandneeser
der leder vandet bort kan des-
uden indseettes over det tree der
gnskes beskyttet.

Keerven - kunstig torrerevne
Traeets uens svind ger at heltem-
mer og rundtrae revner nar det
tarrer - uanset hvilken treekvalitet
der er kabt. Tarrerevnerne kan i
nogen grad styres til at ske kun
ét sted pa stolpen. Det kan ske
ved at man med rundsav saver
et svindspor (kaerv) der ‘abner’
traeet fra overfladen til marven.
Sporet skal saves mens traeet
endnu er frisk. Eventuelt forseg-
les stolpens endeflade s& ugn-
skede endefleek og revner redu-

Lodret beklaedning set fra oven.
Sem/skruer gar kun gennem ét
breedt. Sommes to braedder
sammen med samme sgm, Vil
begge breedder flaekke.

(Foto: Torben Dam)
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Vands overfladespaending gor
det muligt for vanddraber at
heenge under kanter og i revner
og samlinger pa mindre end 6
mm. Det er derfor vigtigt at lave
drypneeser, at undga revner
ved montering samt at lave
samlinger der enten er meget
teette eller med betydeligt mel-
lemrum (starre end 6 mm).

ceres. Hvis treeet nar at terre
inden keerven saves, er torre-
ridserne allerede dannet og ef-
fekten af kaerven bliver drama-
tisk nedsat. Snittet ber have en
bredde af mindst 5 mm. Smal-
lere savsnit kan ‘fange’ vand
der opfugter traeet.

Kaerv anvendes pa stolper og
bjeelker fri af jord. Pa stolper
kan man med fordel vende kaer-
ven vaek fra publikum. P& bjeel-
ker i det fri, f.eks. i pergolaer,
vendes revnen ned séa den ikke
samler vand. P4 bjeelker under
tag kan keerven vendes op sa
den ikke er synlig.

Sem, skruer og beslag
Treekomponenter samles typisk
med befaestigelser, d.v.s. be-

traeart og opgave

Materiale/Opgave

Afdeekket montering
- f.eks. laegter under
tag.

Eksponeret
montering - f.eks.
beklzedning pa
plankevaerk/hus.

Seerlige forhold -
udvendig montering.

Kystnzere
konstruktioner.

Anvendelse af befaestigelse i forhold til

Befaestigelse

Ingen saerlige krav,
blanke sgm kan som
regel lgse opgaven.

Mindst galvaniserede
sgm og skruer -
evt. NKT-climate.

Rustfrit stal/

messing (plast).

Risiko for saltnedslag
med vinden.

Anvendelse

Néle-
tree.

Naletree
(ekskl. thuja).

Thuja/WRC

eg, robinie og
andre treesorter
med garvesyre.

Konsekvent rust-
frie skruer og sem.

slag, sem og skruer af metal.
Deres styrke kan males efter
hvor sveert det er treekke dem
ud. Herunder er befaestigelser
sorteret efter udtraeksstyrken
med de svageste forst:
e Som (glatte).
e Kamsgm (riflet pa en del

af laengden).
e Skruer.
* Franske skruer.
e Bolte (gennemgaende).

Beslag og skruer udbydes i
en raekke kvaliteter og materia-
ler. Det aktuelle valg afhaenger
af bade treesort og den opgave
der skal Igses. Se skemaet her-
over.

Sem ber veere tre gange len-
gere end det braedt der skal fast-
holdes. Det betyder at den strg

eller leegte braedtet ssemmes fast
til skal veere mindst to gange
breedtets dimension. Skruer bar
veere mindst to gange leengere
end det breedt der fastholdes.
Det betyder at stroen eller laeg-
ten under breedtet skal mindst
have samme dimension som det
braedt der skal holdes fast.
Sem og skruer placeres sa
langt fra endetreeet som muligt,
d.v.s. mindst 5 cm. Jo starre
dimension pa bade sem/skrue
og trae, desto leengere veek fra
endetraeet bar det ske. Skal der
sgmmes eller skrues tset pa en-
detraeet ber der bores for. Man
kan sagtens veere heldig at sla
et sgm i teet pa endetraeet uden
det flaekker. Men nar treeet er
opfugtet og udterret nogle fa
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Vandret beklaedning, her som klinkbreedder. Be-

maerk placeringen af som/skruer - kun gennem ét

»
Q

braedt ad gangen. Ved detalje 1 kan vand traekkes
op mellem breedder. Ved detalje 2 er der profileret
braedt (vandnaese). Ved detalje 3 er der mellemlaeg i

mellem braedder sa der dannes naturlig vandnaese.
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gange, kommer der meget let
fleek i endetraeet.

Beklaedning generelt

Hovedparten af det trae der ud-
bydes i Danmark er planskaret.
Planskarne braedder og planker
har meget karakteristiske fugt-
bevaegelser. Nar breedtet tarrer,
vil aringene preve at ‘rette sig’.
Da udtarringen ikke sker jaevnt i
hele tveersnittet, dannes der en
vindridse (revne) i toppen af ar-
ringen. Kommer der vand ind i
revnen vil traeet optage fugt, og
traeet vil derfor segge tilbage til
sin oprindelige form. Resultatet
er at revnen lukker, og det vand
der kom ind i treeet som veeske
skal nu terre vaek som damp.
Der kraeves altsa bade tid og

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab

energi for at fijerne vandet, og
imens er traset udsat for rad.
Uanset treesort far retsiden
(marvsiden) veesentlig feerre rev-
ner og ridser end vrangsiden.
Endelig er sma dimensioner
(breedder) mindre udsatte end
store (planker). Braedder og plan-
ker skal derfor vendes sa:
e Marvsiden/retsiden - den side
der vendte ind mod traeets midte
- vender frem mod lys og vand.
e Splintsiden/vrangsiden - den
side der vendte ud mod barken
- skal vendes veek fra vejrliget.

Lodret beklaadning

Lodrette beklaedninger har, alt
andet lige, en leengere leve- og
funktionstid end vandrette be-
kleedninger. Lodrette beklaednin-

Bjeelkens svind er koncentreret
i savsporet (keerven) hvorved
dannelsen af torreridser og -rev-
ner reduceres til et minimum.
Styringen af svind sikres gen-
nem endefladeforsegling, her
med vandfast PVA-lim.

(Foto: Claus Buhl Serensen)

ger udfgres som regel af simple
firkantede breedder, eventuelt
hevlede og da eventuelt kun pa
de tre sider. Er der tale om en ‘1
pa 2’ beklzedning kan der even-
tuelt veelges forskellige dimen-
sioner til underbreedder og top-
breedder.

En lodret beklaedning monte-
res pa vandrette leegter. Leegter
monteres direkte pa eller mel-
lem de beerende stolper. Lodret-
te braedder monteres med en
indbyrdes afstand pa mindst 6
mm. Er mellemrummet mindre,
vil vanddréaber blive haengende
i mellem de to breedder og der-
med opfugte traeet. Skal den lod-
rette beklaedning veere teet, sker
beklaedningen i to lag hvor braed-
derne i hvert lag sa har betyde-

Daekbraedt

|, Daekbraedt

|- Udskifteligt
bundbraedt

o

Skitse til plankeveerk. Planke-
veerket af lodrette braedder er
deekket af et daekbraedt for-
oven. De lodrette braedder gar
ikke helt ned, men erstattes pa
det nederste stykke af et let ud-
Skifteligt vandret breedt der
samtidig er deekket af et deek-
breaedt. Fra ‘Enkla trékon-
struktioner utomhus’.

Gammel breeddebeklsedning
fort helt til jord. Breedderne
opfugtes i bunden, og konstruk-
tionen radner fra bunden af.
Reparation skal ske ved udskift-
ning af hele bekleedningen. Al-
ternativt kunne de nederste 30 -
50 cm, veaere udfort med vand-
ret beklaedning der sa lebende
kunne udskiftes som del af hu-
sets almindelige drift.

(Foto: Claus Buhl Serensen)



lig (sterre end 5 mm) afstand til
nabobraedder.

Hvor beklaedningen afbrydes,
f.eks. fordi man vil have et vin-
due, en der eller et glughul, gi-
ves breaedderne en drypkant
(skrat afskaret endeflade), og
hvor en bekleedning fortsaettes,
sker det under en vandnaese.

Lodrette bekleedninger bar
afsluttets mindst 20 cm over jord,
og er der tale om harde belaeg-
ninger gerne 30-40 cm over ter-
reen pa grund af det kraftige
steenk. Den nederste del af be-
klzedningen kan s& udferes som
vandret beklaedning (sliddel) der
udskiftes efter behov nar raddet
har faet for godt fat.

Vandret bekladning

Der udbydes flere specialprofiler
beregnet til vandret beklaedning.
Nogle bedre end andre.

Vandrette bekleedninger mon-
teres pa lodrette stolper. Ofte er
der brug for at supplere stolper-
ne med lodrette leegter til mon-
teringen af bekleedningen.

Et vandret beklaedningsbraedt
skal i princippet nyde godt af
beskyttelse fra breedtet ovenover
og samtidig beskytte breedtet
nedenunder. |deelt set skal hver
enkelt breedt derfor veere profi-
leret til konstruktiv treebeskyt-
telse. Underkanten skal danne
en vandnaese og skal dermed
veere tykkere end overkanten.
Igen indsaettes der en vandnaese
nar fladen brydes af dere, vin-
duer o.lign.

Nar der er tale om profilerede
emner, kan handvaerkeren ikke
selv bestemme om det er ret
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eller vrangsiden der vendes
frem. Det bestemmes allerede
ved hgviningen. | dagens mar-
ked er det neeppe muligt at fa
en profileret vare eller hgvlet
braedt hvor braedtets retside
(marvside) ogsa konsekvent er
profilens forside.

Sliddele

Vi er meget tilbgjelige til at be-
tragte en traekonstruktion som
en helhed der bade bygges og
udskiftes pa én gang. Treekon-
struktioner begr imidlertid ses
som summen af en reekke kom-
ponenter der har forskellig bade
funktion og levetid.

| andre sammenheaenge ken-
der vi begrebet sliddele - d.v.s.
dele der kan forudses at blive
udtjente relativt hurtigt, og som
derfor er en naturlig del af drift
og vedligehold af en given ting.
Det geelder f.eks. daek og brem-
ser i biler som vi jo er meget
parate til lesbende at kontrollere
og udskifte efter behov i stedet
for at udskifte hele bilen.

P& samme made kan det for-
udses hvilke dele af en ftree-
konstruktion der er mest udsat
for nedbrydning, bade mekanisk
og rad. De dele der har starst
risiko for nedbrydning, kan man
sa veelge enten at udfere i en
mere varig traesort eller lave dem
sa de nemt, hurtigt og billigt kan
udskiftes efter behov. Eksem-
pler pa sadanne dele er top-
breedt eller tag over plankeveerk,
bundbraedder i en lodret beklaed-
ning og hjernelister.
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Fra forslag til hegn af Peter Lundgaard Hansen 2001. Det ‘rumlige’
hegn teenkes optage samme volumen som en haek. Breedderne
haenger som lameller pa et skelet af profiljern og lukkes for neden
af en bundbekleedning i thuja.

TJEKLISTE FOR
KONSTRUKTIV BESKYTTELSE

¢ Heeldning pa mindst 30 grader leder vandet
vaek fra konstruktionen og mindsker derved
varig opfugtning.

e Udhaeng beskytter mod opfugtning af endetree,
mindsker solens overfladiske nedbrydning, ud
vaskning af kernestoffer samt fugtsvingninger i
treeets overflade og dermed revnedannelse.

 Drypnaeser ger det umuligt for vanddraber at
blive heengende og forhindrer derved vandet i
at blive suget op i endetreeet.

e Afstand til jord og vegetation mindsker varig
opfugtning.

e Montering med marvsiden ud mod vejrliget
sikrer bedst mulig udnyttelse af traeets
naturlige forsvar (kernen), mindsker revne-
dannelse pa den vejreksponerede side og
mindsker risikoen for en gabende konstruktion.

¢ Montering, der tillader svind og bulning,
mindsker revnedannelse og dermed risiko for
opfugtning. Braedder der kan bevaege sig
uafheengigt af hinanden er mindre tilbgjelige til
at revne.

e Montering, der tillader treeet at torre, mindsker
varig opfugtning. Teette sammefgjninger (<6
mm) er ofte vandfaelder.

e Beskyttet endetrae mindsker varig opfugtning.
Endetrae er 100 gange sa vandsugende som
siderne.

e Tynde braedder far faerre revner da opfugtning
0g udtarring folges ad i traeets overflade og
midte.

e Sliddele, der er lette at udskifte, placeres pa
seerligt udsatte steder.

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab




OVERFLADEBEHANDLING

Det er udsving i treeets vandind-
hold (bundet vand) der forar-
sager svind og bulning. Overfla-
den af et stykke tree udterres
hurtigere og opfugtes hurtigere
end midten. Der opstar derved
en uoverensstemmelse i svind
og bulning mellem overflade og
midte der kan resultere i revner.
De kan veaere opsamlingssted for
vand og snavs og veere ud-
gangspunkt for svampeangreb.
Overfladebehandling kan mind-
ske udsvingene og dermed rev-
ner og opfugtning.

Der er stor forskel pa hvor
meget vand de forskellige tree-
arter optager. Evnen til at op-
tage vand kaldes permeabilite-
ten. Iszer er der forskel pé treear-
ternes permeabilitet i splintved-
det, mens kerneveddet generelt
er vandafvisende. Ofte har tree-
produkter en vis andel af splint-
ved, og splintveddets tendens
til at blive opfugtet er derfor ikke
uvaesentlig. Splintved af f.eks.
gran og thuja opfugtes langsom-
mere end f.eks. cypres. Cypres
kan derfor have mere gavn af
overfladebehandling hvis em-
nerne ikke er rent kerneved.

Man skal desuden veere op-
maerksom pa treeets tendens til
at danne revner ved svind og
bulning. Arter med ringe eller
moderat fugtstabilitet som f.eks.
gran og leerk har mere gleede af
overfladebehandlingen end me-
re fugtstabile arter som dou-
glasgran og thuja.

En god overfladebehandling
ma veere vandafvisende s& ned-
bor ikke opfugter treeet alt for
hurtigt, men ogsa diffusionsében

Den filmdannende maling er begyndt at spraekke pa billedet til

sa den ikke forhindrer vanddamp
i at forlade traeet. Herudover til-
seettes produkterne ofte svam-
pedraebende stoffer for at fore-
bygge misfarvning af skimmel.
Det skal understreges at over-
fladebehandling ikke forhindrer
opfugtning og dermed ger kon-
struktiv beskyttelse overfladig.

Ved valg af overfladebehand-
ling til traekonstruktioner i have
og landskab, hvor fugtsvingnin-
ger i treeet kan veere meget
store, er det vigtigt at veelge pro-
dukter, der taler treeets svind og
bulning. Deklaration efter DS/
EN 927-1 vejleder om egnet an-
vendelsesomrade for det enkelte
produkt ud fra anvendelsesom-
rade og klimapavirkning.

Tre slags behandlinger

Der er principielt tre typer af over-
fladebehandling: filmdannende
produkter der pafares i tykke lag,
filmdannende produkter der pa-
feres i tynde lag, og ikke-film-
dannende produkter (9).

De filmdannende produkter
der paferes i tykke lag er det vi
typisk refererer til som maling.
De er deekkende og har typisk
vedligeholdelsesintervaller pa 5-
9 ar. Disse produkter er smidige
og spreekker ikke ved svind og
bulning. Til gengeeld skaller ma-
lingen med tiden af i store flager
der ma fjernes ved neeste pafe-
ring af produktet. Det geelder i
seerdeleshed trae der er ekspo-
neret for vejr og vind.

De filmdannende produkter
der péferes i tynde lag, er det vi
typisk refererer til som traebe-
skyttelsesmidler. Disse produk-

venstre der er fra ydersiden af en port. Den er Klar til et nyt lag ma-
ling. Indersiden af porten til hojre har ikke vaeret eksponeret for sol
og regn og malingen daekker stadig. (Fotos: Torben Dam)
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MALERVARER
Acrylplastmaling
Alkydoliemaling

Impraegneringsgrunder (vandig)
Linoliemaling (uden terpentin)

Plast-alkydmaling
Treetjeere (renset)
OPLZSNINGSMIDLER
Vand

Mineralsk terpentin
Cellulosefortynder
Acetone

til hud- og ansigtsbeskyttelse

Kilde. Maling af tree. Trae 44.

Eksempler pa kodemaerkede produkter
og tilhgrende krav til vaernemidler

Dackkende traebeskyttelse (terpentin)
Dezekkende treebeskyttelse (vandig)
Impraegneringsgrunder (terpentin)

Laserende traebeskyttelse (terpentin)
Laserende traebeskyttelse (vandig)

Kodenummeret for bindestregen angiver disse krav til

andedraetsvaern

00 - Ingen seerlige

0- Ingen seerlige

1- Ingen seerlige

2- Gasfiltermaske

3- Gasfiltermaske

4 - Luftforsynet helmaske
5- Luftforsynet helmaske

Kodenummeret efter bindestregen angiver disse krav

-1 Handsker
-2 Handsker
-3 Handsker
-4 Handsker, heette, ansigtsskeerm og beskyttelsesdragt
-5 Handsker, haette, ansigtsskaerm og beskyttelsesdragt
-6 Handsker, haette, ansigtsskaerm og beskyttelsesdragt

Kode
00-1
2-1
2-1
00-1
2-1
00-1
00-1
2-1
00-1
0-1
0-5

00-0
3-1
5-1
4-1

ter spreekker ved svind og bul-
ning og har derfor typisk noget
kortere vedligeholdelsesinterval-
ler end de egentlige malinger.
Laserende traebeskyttelse hol-
der 2-4 ar, deekkende treebe-
skyttelse 3-9 &r. Til gengeeld
skaller malingen ikke af i flager
og er vedligeholdelse hyppigere,
er den ogsa lettere.

Ikke-filmdannende produkter
er sadan noget som grundings-
olie, treeolie (f.eks. linolie) og trae-
tjeere. Grundingsolier skal daek-
kes af toplag hvorimod treeolie
og treetjeere er den egentlige be-
handling og ikke egner sig til at
blandes med andre produkter.
Disse produkter treenger alle ind
i tracet og skaller ikke af. Vedli-
geholdelsesintervallet for treeolie
er 1/2-3 ar og for treetjeere 1-5 ar.
Linolie er lettilgaengelig neering
for skimmelsvampe hvorfor lin-
olie uden fungicid kan forarsage
kraftig misfarvning.

Miljomzerkeordninger

Miljgmeerkeordninger er et red-
skab til forbrugeren der gerne
hurtigt vil kunne orientere sig

om et produkts miljoprofil. Der
er for tiden to officielle miljgmeer-
keordninger i Danmark. Det nor-
diske Svanen og EU’s Blomsten.
Ingen af dem har dog opstillet
kriterier for godkendelse af ma-
ling til udenders brug. Der ar-
bejdes dog aktuelt med mulig-
heden under miljgmeerket Sva-
nen. Miljgmeerkning kan derfor
ikke i gjeblikket anvendes ved
valg af overfladebehandling,
men maske bliver det muligt in-
den for overskuelig fremtid.
Arbejdstilsynets bekendtgo-
relse nr. 302 (13. maj 1993) an-
giver greenser for indholdet af
sundhedsskadelige stoffer i ma-
lervarer og pabyder maerkning.
Alle danske malervarer er de-
klareret med MAL-kode der an-
giver sundhedsrisikoen ved ar-
bejde med produktet. Koden be-
star af to tal adskilt af en binde-
streg. Foran bindestregen angi-
ves oplegsningsmidlets farlighed.
Efter bindestregen angives pro-
duktets giftighed ved bergring.
Hvert tal refererer til specifikke
krav om &ndedraetsvaern og be-
skyttelse af hud og ansigt.



MARKED OG PRISTENDENSER

Her opstilles prisrammer og pris-
tendenser for udvalgte produkt-
typer. Priserne, der er indhentet
i maj 2001, deekker ofte uspeci-
ficeret kvalitet og méa derfor ta-
ges med forbehold. Savskarne
breedder behandles samlet for
uspecificerede og fuldkantede
breedder. Forskalling behandles
for sig.

De angivne priser er eksklu-
siv. moms. Hvor intet andet er
angivet geelder prisen pr. laben-
de meter for leengder af ca. 3
meter. Graensen for ved hvilken
leengde prisen stiger, er ikke
entydig. Et produkt kan eventu-
elt have samme pris pr. lesbende
meter ved f.eks. 4 meter. De 3
meter er valgt for at have et
sammenligningsgrundlag. Pri-
serne er desuden for detailsalg
af sma portioner af tree. Ved
starre maengder kan der forven-
tes en vis rabat. Tilbud ber altid
indhentes.

Mange savveerker har pristil-
laeg for fuldkantet besavning pa
15-25%. Typisk har produkter
af leerk og eg meget hgj kerne-
andel, hvorimod kerneandelen
er noget mindre for arter som
douglasgran og cypres. @nskes
et produkt af garanteret rent ker-

neved har mange savveerker et
tillaeg pa 30-35%. Emner af rent
kerneved er fuldkantede.

Stolper
4x4”(100x100 mm) stolper af
gran koster gennemsnitlig godt
17 kr./lom. Vi har faet opgivet
priser fra 13 til 22 kr. Tilsva-
rende dimension af trykimpraeg-
neret fyr koster fra ca. 23 kr.
Laerkestolper (4x4”) af dansk
leerk koster gennemsnitlig godt
25 kr. hos savveerkerne med ty-
piske priser fra 19 til 29 kr. Et
enkelt savveerk topper med en
pris pa 67,50 kr. Hos temmer-
handlerne er prisen omkring 50
kr. for sibirisk laerk.
Douglasgran koster hos sav-
veerkerne gennemsnitlig godt 25
kr med typiske priser fra 18 til
33 kr. Stolper (4x4”) af dansk
thuja seelges fra savveerkerne til
en gennemsnitlig pris pa 35 kr.
(30-40 kr.). Stolper af Western
red cedar (amerikansk dyrket
thuja) hos temmerhandlerne er
typisk forarbejdede og koster
f.eks. 177 kr./lom for en hovlet
stolpe (97x97). Cypres har pri-
ser som dansk thuja.
Egestolper i 4x4” koster hos
savveerkerne gennemsnitlig om-

kring 50 kr. for uspecifiseret kva-
litet. Prisen for rent kerneved
var pa et enkelt savveerk 56,40
kr., pa et andet 62,90 kr. Ovn-
torrede egepeele 2 kr. ekstra pr.
Iom hos en udbyder. Robinie-
stolper i 4x4” forhandles til om-
kring 50 kr./Iom. Mindre dimen-
sioner af varmebehandlet trae
fas til f.eks. 20-25 kr. for 2x2”.

Planker

2x8” (50x200 mm) planker kos-
ter gennemsnitlig 21 kr./lom for
gran og omkring 40 kr./Iom hvis
den er trykimpraegneret. En til-
svarende leerkeplanke koster
gennemsnitlig godt 30 kr. fra
savveerkerne med priser fra 27
kr. til 37 kr. | douglasgran koster
en tilsvarende planke gennem-
snitlig knap 33 kr. Der er dog
samme pris for leerk og douglas-
gran hos dem der udbyder beg-
ge. Egeplanker i 2x8” seelges til
priser fra 40 kr. til 63 kr. for
uspecificeret kvalitet, robinie
eksempelvis til 45 kr.

Leegter

Leegter (38x57 mm) koster for
gran gennemsnitlig 4,60 kr. med
priser fra 4,30 til 4,90 kr./lom
Trykimpraegneret fyr gennem-

Langs en skovvej ligger granstammer klar til at blive hentet. (Foto: Torben Dam)

snitlig 6 kr. med priser fra 5,60
til 6,40. Leegter af leerk forhand-
les til en gennemsnitspris pa
6,20 kr. med priser fra 4,90 til
7,80 kr. Douglasgran tilsvarende
til gennemsnitlig 6,50 kr. med
priser fra 5,50 til 7,80 kr. Priser-
ne for leerk og douglasgran er
de samme for den enkelte ud-
byder. Leegter af dansk thuja og
cypres koster gennemsnitlig om-
kring 8 kr. fra savveerkerne. Eg
og robinie koster ca. 10 kr.

Braadder

34 x4” (19x100) breedder af gran
koster som forskallingsbraedder
omkring 2,50 kr., som savskarne
breedder ca. 3,50 kr. og som
fuldkantede braedder 4,50 kr.
hos savveerkerne.

Savskérne braedder af dansk
leerk og douglasgran koster gen-
nemsnitlig hos savveerkerne
5,50 kr. med priser fra 3,50 til 6
kr., fuldkantede mellem 4,50 og
6,50 kr. Savskarne breedder af
thuja og cypres i tilsvarende di-
mension koster godt 7 kr./lbm.

Eg koster gennemsnitlig 12
kr./lom for uspecificeret kvaliet
med priser fra 7,50 til 15 kr.
Varmebehandlede braedder i
19x100 forhandles til f.eks. 7,50
og 12 kr.

1x6” (25x150) savskarne
breedder af gran koster fra sav-
vaerkerne gennemsnitlig 6,50
kr., fuldkantede breedder knap
9 kr. Leerk fra savveerkerne ko-
ster gennemsnitlig 10 kr. med
priser fra 8,80 til 13,60 kr. Fra
temmerhandlerne er prisen gen-
nemsnitlig 16 kr. for sibirisk laerk
med priser fra 15 til 18 kr. Dou-
glasgran koster gennemsnitlig
knap 11 kr., dog er prisen som
regel den samme som for dansk
leerk hos forhandlere af begge
treearter.

Dansk thuja og cypres for-
handles gennemsnitlig til 16 kr.
med priser fra 12,50 til 22,50 kr.
Under handelsnavnet western
red cedar handles desuden den
amerikansk dyrkede thuja fra 55
kr./lom. Tilsvarende breedder af
eg seelges til godt 23 kr. med
priser fra 15 til 30 kr. Varme-
behandlet trae koster fra 15 til
45 kr./lom.

Klinkbekleedning 25x150 af si-
birisk leerk fas til en gennem-

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab



UDBYDERE AF DE ENKELTE TRAEARTER

Gran Laerk Douglas Thuja Cypres Eg Robinie Andre Telefon
SAVV/ERKER
Aggersvold Savveerk ° o ° o 5927 6063
Asklev Savveerk og Treeindustri (emballagetrae) e (®) (®) (®) (®) 8686 9022
Bjerregrav Savveerk og Byggefirma ° o ° ° o 8644 3307
Bodilsker Savvaerk Aps (emballagetrae) ° ° ° (°) (°) 5648 8385
Bonderad Savveerk og Teammerhandel A/S o ° o 56710242
Béring Savveerk A/S o) fyr (Finland/Sverige) 6448 1188
Centralsavveerket A/S ° o ° (°) 5764 2200
Charlottenlund Savveerk ° ° (®) (®) (®) 8688 8032
Dansk Hardttree Savveerk o teak m.m. 7467 1490
Dansk Skibstrae ApS ° 7463 2442
De Sma Savveerker Barritskov og Sorg Aps ° o ° (°) (°) o (°) 7569 1957
Darkenvejens Savveerk o ° o (®) ° 7573 4119
Ejlstrupholm Savveerk ° (°) 7577 2622
Emdrup Savveerk og Treehandel Aps ° 3956 3884
Fabjerg Savveerk o o 9789 3068
Fousing Savveerk ° ° 9786 5143
Fromsseier Plantage A/S ° ° ° varmebehandlettree 7533 3064
Frerup Savveerk Aps ° ° ° ° ° 6537 1035
Grgnagergard Savvaerk o o o o 8687 5414
Hans Larsens Savveerk og Treelast A/S ° ° o o ° azobé og teak m.m. 4717 8303
Hvalsg Savvaerk A/S o 4646 1616
lllebglle Savveerk A/S ° 6257 1480
Kamps Traehandel ApS o 3956 3884
Kildedal Savveerk ° ° ° ° 8696 1941
Kirke-Harup Savveerk og Pallefabrik ° ° 7441 5216
Lundby Savveerk o o () Q) o 5443 2050
Lundum Savveerk ApS o ° 7565 4258
Lynge Savvaerk . 5783 1731
Negrlund Hegn o o () () 9865 4488
Naletraesavvaerket Joni o 5764 6175
P.A. Savveerk Korinth A/S: o ° 6265 1009
Skarup Gko-Tree ° ° ° ° ° 75337263
St. Hjellund Savveerk A/S ° o ° 8686 9100
Seholt Savveerk A/S ° ° ° 9797 7100
Teglgaard Hardwood Aps (kun hele stammer) o 6396 9696
Thorslunde Tree ApS ° ° 5926 4044
Thy Mobilsavvaerk o ° o o2 ° 9795 1989
Thjele Savveerk ApS ° 8665 3100
Tommerup Savveerk af 1998 ApS o 6476 1159
Treecon Emballage (emballagetree) . 6225 1270
Utoft Savveerk (emballagetree) ° (®) (®) (®) (®) 7535 3344
Vestermarkens Savveerk ° (®) 8662 3691
Agaard Savveerk ° o (°) 9718 0660
Algkke Trae . . . . . 8633 6102
EKSEMPLER PA SPECIALFORHANDLERE
Com-Reed (pileflethegn) ° 5946 4009
Den @kologiske Have ° 8654 5400
Frede West A/S amerikansk ene 4352 1787
Larsen Dried Flowers A/S (pileflethegn) o 6598 2223
Plus A/S (terrasse) ° ° 7996 3333
Trip Trap Danmark (terrasse) teak m.m. 3543 2000
WoodFloor (terrasse) balau 6222 5584
WoodTech ° 9737 5030
@kobyg (laftetree) ° o ° 5926 2404
EKSEMPLER PA SPECIALISEREDE TOMMERHANDLERE
Christiansen og Nielsen Temmerhandel A/S o) o2 varmebehandlettree 9631 3244
Genbyg Danmark Aps (genbrug) ° o ° o o 3819 2466
Gjern Teammerhandel A/S o) o2 o varmebehandlettree 8687 5888
Grenborg Temmerhandel A/S o) o2) varmebehandlet tree 7630 2711
Lundeborg Tree og Farve ° ° ° ° redwood 6225 1828
Walter Jessen A/S . o) . . bangkirai, teak m.m. 4396 1114
° Treearten udbydes.
(®) Begraensede maengder af treearten udbydes
o) Sibirisk leerk
o2) western red cedar

Der tages forbehold for at oversigten ikke er daekkende.
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Gangbro i Valbyparken, Kebenhavn. Dae

tisk kompromis mellem miljovenlig anvendelse af trae og hensyn til konstruktionens levetid. (Foto: Torben Dam)

snitlig pris pa 15,5 kr./lom hos
temmerhandlerne svarende til
en gennemsnitlig pris pr. m? pa
omkring 120 kr. Savveerkerne
derimod udbyder typisk klink-
bekleedning af dansk leerk pa
19x150 til en gennemsnitspris
pa knap 17 kr. svarende til om-
kring 130 kr./m2. Klinkbeklaed-
ning 19x150 af dansk thuja ko-
ster f.eks. 187,50 kr./m? og we-
stern red cedar 235-310 kr./m2.

Varmebehandlet klinkbeklaed-
ning koster 223-338 kr./m2.

Terrassebraedder af laerk fas
til priser mellem 55 og 77 kr./m?
for breedder der fer hevling er
32x125 mm; efter hevling pa
27x120. Douglasgran hos en
enkelt forhandler til 15 kr./lom.
Treefliser af robinie fas til f.eks.
522 kr./m2, teak eksempelvis til
398 kr./m?. Terrassebraedder (21
mm) i teak koster hos en udby-
der 718 kr./m?, balau og bangki-
rai 221-248 kr./m2.

Palisader, rafter og pzele

Palisader og freeset rundtrae
med diameter 100 mm i laerk
forhandles hos en enkelt udby-
der til 30 kr., varmebehandlet
tree i samme dimension er fun-

det til 26-50 kr. Robinie eksem-
pelvis 101 kr. for en diameter
pa 12-14 cm. Pele og rafter
med midtdiameter pd 100 mm
koster for gran 6-10 kr., leerk og
douglasgran begge 8-12 kr. og
eg 10-15 kr.

Markedsguide
Temmerhandlere lagerforer al-
mindeligvis trykimpreegneret fyr
og ubehandlet fyr samt i en del
tilfeelde gran og udvalgte produk-
ter af laerk. Produkterne af ube-
handlet fyr har stor andel af
splintved og er derfor som regel
uegnede til brug i have og land-
skab. Granprodukterne er typisk
af temmerdimensioner. Leerk la-
gerfares i enkelte tilfeelde i forar-
bejdede produkter som klinkbe-
kleedninger og terrassegulve,
ofte sibirisk leerk.

Enkelte teammerhandlere har
et bredere udbud af ubehandlet
trae der kan erstatte trykimpreeg-
neret trae i have og landskab.
Disse specialiserede temmer-
handlere udbyder typisk arter
som gran, leerk (oftest sibirisk),
thuja (oftest western red cedar)
0g eg samt i enkelte tilfeelde
redwood, robinie og tropisk tree.

Hos disse specialiserede tom-
merhandlere findes ofte ogsa
varmebehandlet trae.

De store danske savveerker
er ofte engrosvirksomheder med
salg af tree til producenter og
temmerhandlere. Disse savveer-
ker er sjeeldent interesserede i
detailsalg. De mindre savveer-
ker har derimod detailsalg og
har desuden ofte en starre flek-
sibilitet i deres produktionsap-
parat. Derfor er de ogsa ofte
brede i deres udbud af treearter.

Mange mindre savvaerker
skeerer gran, leerk og douglas-
gran. En del skaerer ogsa cy-
pres og thuja. En del mindre
savveerker opskaerer desuden
eg selv om de i gvrigt overve-
jende skeerer naletree. De sma4,
lovskeerende savvaerker udby-
der ligeledes ofte produkter af
eg selvom hovedproduktionen
gerne er en anden, f.eks. bag.

En del naletraeskaerende sav-
vaerker opskeerer braedder til
emballage. Emballagetree er rin-
geste treekvalitet og i sma di-
mensioner, men det er ikke umu-
ligt at finde paene breedder til
billige penge. N

KILDER

® Bech-Andersen, J. (1996): /Egte
hussvamp og svamp i huse, 7. ud-
gave, Hussvamp Laboratoriets For-
lag. Holte.

* BRE Digest 429 (1998): Timbers:
their natural durability and
resistance to preservative
treatment, Construction Research
Communications Ltd, London.

® Dansk Standard (1999): DS 483.
Visuel styrkesortering af
konstruktionstrae. Kebenhavn.

® Dansk Standard (1992): DS/EN
335. Trae og treebaserede materia-
lers holdbarhed. Definitioner af
risikoklasser for biologisk nedbryd-
ning. Kebenhavn.

® Dansk Standard (1995): DS/EN
350-2. Holdbarhed af tree og trae-
baserede produkter, 1. udgave, Ko-
benhavn

 Highley, T.L. (1995): Comparative
Durability of Untreated Wood in Use
Above Ground; International
Biodeterioration and
Biodegradation, (1995), pp.409-419
® Horgby, Charlotte (1982): Enkla
trékonstruktioner utomhus. Stad &
Land/rapport nr. 11. Alnarp.

* Smith, G.A. og Orsler, R.J. (1996):
The biological natural durability of
timber in ground contact, BRE
Laboratory Report, Construction
Research Communications Ltd.,
London, England.

e Tsoumis, G. (1991): Science and
Technology of Wood - Structure,
Properties, Utilisation, 1.udgave,
Van Nostrand Reinhold, New York
e Tree 44 (1999): Maling af Tree -
Udvendig Traebeskyttelse, Trae
nr.44

Miljgvenlig brug af tree i have og landskab



Miljgvenlig brug af tree i have og landskab



Miljovenlig brug af tree i have og landskab
Af Dorte Klarskov Petersen

med bidrag af Claus Buhl Sgrensen,

Andreas Bergstedt og Torben Dam.

Heftet er udgivet af Have & Landskabsradet

i samarbejde med forlaget Grent Miljg.

© Forfatterne, Have & Landskabsradet og Grant Milja
ISBN 87-7387-030-7



